51 MEC ACERC, 5.4 DE C,V, ' . SCNOQS

. CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA; 09/06/13 12:52:30
- CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
iu " PEDIDO: 012438 w5670 . REMISION: (00536712
PRODUCTO: ANGULO 2K1/4" 50.8K6,35M¥ GRADC DE ACERO. A529/A529M—05 650
ESPECIFICACION.AG/A6M~1O : | . EBARQUE: RUTOTRANSPORTES ARCE
- BEORICO(KG/MT) : 4,747 : CLONGITUD(Mts) . 6.10  TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:

COLADA 5P 55 %0on 5 C % Cu t Mo % S $ N1 % Cr 3V % Mn $ Nb
302095 0180 .9500  .G180  .2500  .3200 .0180  .Z000  .0900  .1100  .0010 9100
302097 0180 .0520  .0150  .2300  .3500 .3800  .3000 1100 L1200  .0040 L9600

|
|

ANALISTS MECANICOS Y FISICOS:

| SR : LIMITE ESFUERZQ CHARPY CHARPY CHARPY
f . COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO  V-NOTCH V-NCTCH V-NOTCH
(PSI/MPA) (PSI/MPR) {2") JOULES” LB-PIE RG-MT

302093 60,826 83,895 21

302097 59,636 82,462 Y

ATADOS DE LA COLADA

COLADA

302095 SNFOD425
302097 SNFRG0407




