. SIMEC ACERO S. A DL C. V. ENOLO
1
CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTC TERMINADO
+

DATOS GENERALES:
FECHA/HORA: 25/07/13 18:34:00

CLIENTE: PLESA ANAHUAC ¥ CIAS, 5.3, DE

PEDIDO: 013078 CONTRA 16123 REMISION: 0055412-2

BRODUCTO: ANGULC 3X3/8" 76.2X9,52MM  CRADO DE ACERO  A572/AST2M-06 G50

ESPECIFICACION A6/A6M-10 ASTM RA6/A6M-10 EMBARQUE : JOSE LUIS RAMIREZ G.

PESQ TEORICO({KG/MT):10.714 LONGITUD (Mts} 12.20 TERMINADO:
ANALISIS QUIMICOS:

COLADA % P % 8 % Sn % C % Cu % Mo % 8L % Ni % Cr %V % Mn % Nb

3100466 L0130 ,0180 L0190 L2100 .3200 L0480 L2200 .1400 2200 L0260 L9600 L0010
ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

LIMITE ESFUERZO
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO
(LB/IN2) (ILB/IN2) an

300466 57,860 79,56 27
ATADOS DE L& COLADA

COLADA

300465 DNB0O761 DNBOQ762 DNBDO763

&

SCAMIENTO DE CALIDAD
Eai .
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