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SI MEC ACERO, 8§, A. DE C. V. SCNGOS

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 23/11/13 17:11:38
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE -
PEDIDO: 013927 i / CONTRA 16953 REMISION: 0559775-1 /
PRODUCTC: ANGULO 6¥3/8" 152.4X9.52MM GRADO DE ACERO  ASTM A36/A36M-08
CANTIDAD EMRARCADA ‘35.967 TONS
ESPRCIFICACION A6/REM-10 EMBARQUE:  AUTOTRANSPORT ARCE //
PESO TEORICO PRCDUCTO:22.173 KGS/MT LONGITUD (Mts) 12.20 TERMINADOC

ANALISIS QUIMICOS:

COLADA % P %8 % Sn 5 C % Cu % Mo % &1 ¥ Ni % Cr %V % Mn % Wb
304578 L0180  .0350  .0200  .2000  .1800  .0210  .2600  ,080G0 1600 0030  .9400  .0020
304603 L0180  .0330  .0180  .2000  .2360  .0200  .2400  .0900  .1500  .0030  .7100 0030

ANALISIS MECANICOS ¥ FISICOS:

LIMITE ESFUERZO CHARPY CHARPY CHARPY
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO V-NOTCH V-NOTCH V-KOTCH
(PSI/MPA} (PSI/MPA) f2") JOULES LB-PYE KCG-MT
304578 56,690 79,0586 21
304603 52,435 74,479 26
ATADOS DE LA COLADA
COLADA
304578 TNK01468 TNK01469 TNK01470 TNK01471 TNKO1472 TNK01473 TNK01474 TNKQ1475 TN&.@ r?NKOl'IS?
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304578  TNK01488 TNK01489 TNKO01490 C
304603  TNK01462 TNKO1463 TNKOL464 TNKO1465 TNKO1466 TNK01467 HEG A s
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