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CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADG
DATOS GENERALES:
FEcﬁA/HORA: 13/02/14 "15:21:02
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
PEDIDO: 014728 CONTRA 17580 REMISION: 0052858-1
PRGDUCTO: ANGULO 4X1/4" 101.6X6.35MM GRADO DE ACERO  A529/A529M-05 G50 ;
CANTIDAD EMEARCADA 5.928 TONS
ESPECIFiCACION PRODUCTO: Aﬁ/ﬁém-lo EMBARQUE : AUTOTRANSPOREES ARCE
PES0 TEORICC PRODUCTO: 9.821 Kés/MT LONGITUD (Mt &) 6.10 TERMI&ADO:
} ANALISIS QUIMICOS:
5 COLADA 5P %8 % 8n $C %Cu %Mo %8i %¥FL %cor 5V %Mo Ti Fb
| vovetsoise oao om0 a6 .30 L0360 310 .gso 170 007 .se .00z
‘ 304268 L0180  .0240  .0170 20000 .2700  .0310  .270  .0%0  .150  .004 1.020 002
ANALISIS MECANICGS Y FISICOS:
? LIMITE ESFUERZO DUREZA
COLADA ELASTICC MAXIMC ALARGAMIENTC  SUPERFICIAL
(LB/IN2} {LB/IN2) (%)
sese0 59,656 9568 .
304268 58,170 79,569 28 .
ANALISIS METALOQGRAFICO: 3
i COLADA ESTRUCTURA INCLUSICNES TAMARO DFE GRAND DESCARBURI%ACION
| 0
: 304268
|
i ATADCS DE LA COLADA
} COLADA j
P
DNK((7556

; 304268




