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I MEC ACERO, S8 A. DE C. V.

.

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRCDUCTO TERMINADO

DATCS GENERALES:

SCNDO08

: FECHA,/HORA: 25/02/14 11:00:47
? CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
| PEDIDO: 014231 CONTRA 17081 REMISTION: 0063330-1
PRODUCTO: SOLERA 4X3/8" 101;5X9.52MM GRADC DE ACERC ASTM A36/B36M-08
CANTIDAD EMBARCADA 20.156 TONS
ESPECIFICACION A6/A6M-10 EMBARQUE : NUEVQO MILENIO, S.A.
PESO TECRICO PRODUCTO: 7.597 KGS/MT LONGITUD (MEs) 6.10 TERMINADC:
ANALISIS QUIMICCS:
COLADA 5P % 8 % &n $ C % Cu % Mo % 81 % Ni % Cr $ v % Mn % Nb
J05120 0160 0310 0126 .2000 3000 .0270 2600 0900 1100 .0030 7500 .0030
305613 .014¢ L0130 L0100 L1900 .2300 L0180 .2300 L0700 L1100 0020 7300 oglo
} 305614 L0160 L0140 .013¢ L1700 .2300 L0170 L2300 L0700 .1200 0020 6900 0010

ANALISIS MECANI

COLADA

305120
305613

COS Y FISICOS:

CHARPY CHARPY
V-NOTCH V-NOTCH
LB-PIE KG-MT

LIMITE ESFUERZO CHARPY

ELASTICO MAXIMOC ALARGAMIENTC  V-NOTCH

(PSI/MPA) {PSI/MPA) (2m) JOULES
53,175 75,275 26
52,032 73,950 27
49,984 71,524 27

305614

ATADOS DE LA COLADA

COLADA

; 305120
305613
305614
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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD




