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sI MEC ACEZRO, S.A DE C. V, SCNO13

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HCRA: 17/03/14 18:04:15
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
; PEDIDO: 014728 CONTRA 17580 REMISION: 0064304-1
; PRODUCTO: ANGULO 3X1/2" 76.2%12.7MM  GRADO DE ACERO  A529/A529M-05 G5O

CANTIDAD EMBARCADA 36.517 TONS

ESPECIFICACION PRODUCTO: A6/RSM-10 EMBARQUE: AUTOTRANSP. PACHECO

PESC TEORICO PRODUCTO:13.988 XGS/MT LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINADO:

| ANALISIS QUIMICOS:

COLADA %P %8S % Sn ¥ C % Cu % Mo % 81 % Ni 5 Cr ¥ v % Mn % Ti % Pb
304761 .0180 L0210 L0190 L1900 .1800 L0250 .230 . 080 .110 .002 .870 L0902
304766 L0160 L0210 L0150 .190¢ 2000 .0400 .220 .090 .150 L0003 1.020

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

LIMITE ESFUERZO DUREZA
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTQ  SUPERFICIAL
(LB/IN2) (LB/IN2) (%)
304761 56,448 78,750 28
304766 57,368 79,569 29
ANALISIS METALCGRAFICO:
COLADA . ESTRUCTURA INCLUSIONES TAMANO DE GRAND DESCARBURIZACION
304761
304766

ATADCS DE LA COLADA

COLADA
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