ACERO, 8. A. DE C. V.

5T MEC

CERTIFICADC DE CALIDAD DE PRODUCTC TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA:
CLIEKTE:

PEDIDO:

PRODUCTO:

31./03/14 14:43:01

PLESA ANAHUAC ¥ CIAS, S.A. DE

CONTRA 17887

015115

o

SOLERA 2X3/16" 50.8X4.76MM GRADO DE ACERO

ASTM A36/236M-08

9.724

SCNOO8

REMISION: 0064918-2

TONS

ISARC MARIN OROZCO

TERMINADO:

% Cr ¥V Mn % Nb
0800 0030 5700 ,0020
0800 0030 £700 L0010
1000 0030 7200 0030

CHARPY CHARPY
V-NOTCH V-NOTCH
LB-PIE ) KG-MT

CANTIDAD EM
ESPECIFICACION AS/RE6M-10 EMBARQUE:
PESO TEQRICO PRODUCTO: 1.500 KGS/MT LONGITUD {Mtg) §.10
ANALISIS QUIMICCS:
COLADA %P %8 % Sn % C % Cu % Mo % Si % Ni
306287 0180 L0220 .0250 L2300 .1900 . 0200 .2400 L0800 '
306288 0170 .0260 ,0270 2000 .1900 . 0240 ., 2200 .0800
306289 0190  .0250 0210 1800 .1900 ,0210 .2300 L0700
ANALISIS MECANTCOS Y FISICOS:
LIMITE ESFUERZQ CHARPY
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTC  V-NOTCH
(PSI/MBA) {PSI/MPA) {2m JOULES
306287 54,262 76,749 26
306288 51,695 73,683 26
306289 51,192 72,934 27
ATADOS DE LA COLADR
COLADA
306287  SOC07087 SOCO7088 S0C07091
306288  50CD7085
306289  S0C07049
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