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CERTIFICADO DE CALIDED DE PFRODUCTO TERMINALO

FECHA/HORA: 22/02/15 23:17:53
CLI ACEROS TEPOTZOTLAN, S5.A. DE C.

PEDIDG: 817720 CONTRR 10351 REMISION: 0077854-1

PRODUCTO: CANAL 8*(LIV} 11.5LB/FT 203.2CRADO DE ACERO  A36/A3ES50/h529G5(0
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CANTIDAD EMBARCADA 35. TONS
ESPECIFICACION PRODUCTO: EMBARQUE:  ACERO TRANSPORTE

PESQ TEORICO PRODUCTO:17.113 XGS/MT LONGITUD (Mts) 12,20 TERMINADD:

ANALISIS QUIMICOS:

3115628 0200 0240 0230 .2000 .3400 .0160 .230 .00 .200 .004 1.020 .002
311635 4179 0190 0240 1800  .4000 0160  .220 .0%0 .160 002 1.040  .002

LIMITE ESFUERZ0 DUREZA
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO  SUPERFICIAL
{LB/1N2) {LB/IN2) (%)
1628 38,170 80,648 28
35

57,144 79,238 28

ANKLISIS METALOGRAFICO:

COLADA ESTRUCTURA INCLUSIONES TAMANO DE GRANO
311628
311635 Q

ATADCS DE LA COLADA
COLADA

311628  TPBO257E  TPBO2579 | TPBO2580 TPBO2581 TPROR5A2. TPB02584
3111635 TPB02550  TPRO2591 TPRO2592 TPRO2593 TPBO2594  TEB02595
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