S5I MEC ACERO,S5 A& DE C. V., SCNO013

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 27/10/15 18:17:30
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
PEDIDO: 020700 CONTRA 22316 REMISION: 0088615-1
PRODUCTO: ANGULO 4X1/2" 101.6X12.7MM GRADO DE ACERO  A529/A52SM-05 G50
CANTIDAD EMBARCADA 11.618 TONS
ESPECIFICACION PRODUCTO: A6/RA6M-10 EMBARQUE:  MARIA GUZMAN BUCIO
PESO TEORICO PRODUCTQ:19.048 KGS/MT LONGITUD (Mts) 12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:

313995 0060 .0310 .0200 .1600  .2400 .01%0 .230 .080 .09 .001  .8%0 .001  .0010
315340 0160 .0200 .0340  .1900  .3000 .0180  .250  .0%0  .100 .003  .960  .002
315345 .0190  .0210 .0260  .1800  .3100 .0170  .240  .080 .160 .004 1.010  .002

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

LIMITE ESFUERZO DUREZA

COLADA ELASTICO MRXIMO ALARGAMIENTO  SUPERFICIAL
(LB/IN2) (LB/IN2) (%)

313995 53,193 74,755 28

315340 56,264 78,550 28

315345 56,586 78,647 29

ANALISIS METALOGRAFICO:

COLADA ESTRUCTURA INCLUSIONES TAMANO DE GRANO  DESCARBURIZACION

313995

315340

315345

ATADOS DE LA COLADA

COLADA

313995 TPGO0S1S  TPGO0%16 TPGO0917
315340  TPI(1469




CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 27/10/15 18:17:30
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
PEDIDO: 020700 CONTRA 22316 REMISION: 0088615-1
PRODUCTO: ANGULO 4X1/2" 101.6X12.7MM GRADO DE ACERO  A529/R529M-05 G50
CANTIDAD EMBARCADA 11.618 TONS
ESPECIFICACION PRODUCTO: A6/A6M-10 EMBARQUE:  MARIA GUZMAN BUCIO
PESO TEORICO PRODUCTO:19.048 KGS/MT LONGITUD (Mts) 12.20 TERMINADO:

ATADOS DE LA COLADA

COLADA

315345 TPI01473 TPI01474 TPIO1481

GURAMIENTO DE CALIDAD




