DATOS GENERALES:

FECHA/HORA:
CLIENTE:
PEDIDO:

PRODUCTO:

ESPECIFICACION A6

PESO TEORICO PROD

ANALISIS QUIMICOS:

v

SIMEC ACERO, S.A. DE C.V.

SCNO08

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTC TERMINADO

02/11/15 11:06:45
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
22316

020700 CONTRA

VIGA IPS 4" 101.6MM GRADO DE ACERO

CANTIDAD EMBARCADA

JBEM-10

UCT0:11.458 KGS/MT LONGITUD (Mts)

EMBARQUE:

REMISION: 0088894-1
ASTM A36/A36M-08
10.062 TONS
ESMERALDA
12.20 TERMINADO:

316049 L0110

ANALISIS MECANICOS Y FI

.2400

CHARPY
V-NOTCH
JOULES

.0700  .1000 .0030  .9400 .0010
CHARPY CHARPY
V-NOTCH V-NOTCH
LB-PIE KG-MT

316049

ATADOS DE LA COLADA

%S % Sn ¥ C % Cu % Mo % 8i
.0190 .0230 2100 L1900 .0160
SICOS:
LIMITE ESFUERZQ
ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO
(PSI/MPA) (PSI/MPA) (2")
57,490 79,569 27

316049 DPJ00788

DPJ00783 DPJO0790 DPJ00795 DPRJ00796 DPRICO797

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
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