DATOS GENERALES:

SI MEC ACE

RO, S.A DE

¢. V.

CERTIFICADC DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FECHA/HORA: 22/11/15 22:24:21
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
PEDIDO: 020896 CONTRA 22538 REMISION: 0089739-1
PRODUCTO: ANGULO 2X1/4" 50.8X6.35MM  GRADO DE ACERO RA36/A3650/A529G50
CANTIDAD EMBARCADA 34.479 TONS

SCNO13

ESPECIFICACION PRODUCTO: EMBARQUE:  JOSE PACHECO RAMIREZ
PESO TEORICO PRODUCTO: 4.747 KGS/MT LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINADO:
ANALISIS QUIMICOS:
COLADA $p $S %Sn $C % Cu  $Mo %S NI $Cr %3V %M $TL %Pb
316442 0330 .0280  .0170  .2000  .2600  .0200 .290  .050  .150  .002  .900  .002
316443 .0240  .0350  .0210  .2100 .3300 .0160 .300 .110 .100 .002 .820  .002
316444 0200 .0270  .0210 .1900 .2700  .0120 .270 .100 .110 .00l .940  .002
ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:
LIMITE ESFUERZO DUREZA
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO  SUPERFICIAL
(LB/IN2) (LB/IN2) (%)
316442 55,950 78,260 27
316443 57,120 79,569 27
316444 55,896 78,150 28
ANALISIS METALOGRAFICO:
COLADA ESTRUCTURA INCLUSIONES TAMANO. DE GRANO  DESCARBURIZACION
316442 i
316443 i
316444 i

ATADOS DE LA COLADA

COLADA
116442  SPK03123  SPK03124 SPK03125 SPK03126 SPK03127 SPK03128 SPK03129 SPKO3130 SPK03131
316443  SPK03115  SPK03115 SPK03117 SPK03118 SPK03119 SPK03120
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FECHA/HORA: 22/11/15 22:24:21

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
PEDIDO: 020896 CONTRA 22538 REMISION: 0089739-1
PRODUCTO: ANGULO 2%1/4" 50.8%6.35MM  GRADO DE ACERO  A36/A3650/A529G50
CANTIDAD EMBARCADA 34.479 TONS
ESPECIFICACION PRODUCTO: EMBARQUE: JOSEVPACHECO RAMIREZ
PESO TEORICO PRODUCTO: 4.747 XGS/MT LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINALO:

ATADOS DE LA COLADA

316444  SPK03132  SPK03133 SPK03134
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