SIMEC ACERO, S.A. DE C.V. SCNOO8

CERTIFICADC DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 02/02/16 14:03:56
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
PEDIDO: 021159 CONTRA 22734 REMISION: 0092910-1
PRODUCTO: SOLERA 1-1/2%3/8" 38.1X9.52MGRADO DE ACARO  ASTM A36/A36M-08
CANTIDADNEMBARCADA 11.166 TONS
ESPECIFICACION A6/A6M-10 EMBARQUE:  AUTOTRANSPORTES ARCE
PESO TEQRICO PRODUCTO: 2.850 KGS/MT LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:

317812 0180  .0340  .0290  .1700  .3400 .0160  .2500  .0%00  .1200 .0030  .6800  .0030
317831 0110 .0110  .0270 2400  .2900  .0130  .3400  .0800 .1100  .0030  .6%00  .0040
317839 0110 .0250  .0260  .1700  .3000  .0180  .2400  .1000 .1100 .0010  .6300 .0020
317841 0080 .0280 .0270 .1700  .3700  .0140 .2200 .0800  .1200  .0030  .6600  .0030

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

LIMITE ESFUERZO CHARPY CHARPY CHARPY

COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO  V-NOTCH V-NOTCH V-NOTCH

(PSI/MPA) (PSI/MPA) (2") JOULES LB-PIE KG-MT
317812 49,798 71,328 27
317831 55,634 78,343 26
117839 49,984 11,524 27
317841 49,426 70,936 217

ATADOS DE LA COLADA

COLADA
317812  SQA08451

317831  SQA08452 SQA08453
317839  SQA08492

317841  SQA08463 SQA0B8464
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