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" SI MEC ‘A CERC, S.A DE C.V. SCNO017
CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 26/04/16 13:55:54
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
PEDIDO: 022289 CONTRA 23541 REMISION: 0096855-1
PRODUCTO: ANGULO 2X1/8" 50.8%3.17MM  GRADO DE ACERO  A36/A3650/A529G50

CANTIDAD EMBARCADA 12.174 TONS

ESPECIFICACION PRODUCTO: EMBARQUE:  AUTOTRANSPORTES ARCE
PESO TEORICO PRODUCTO: 2.455 KGS/MT LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:

COLADA 5P %5 % Sn FC % Cu % Mo $81 %N % Cr TV %Mn ¥TL % Nb
319375 .0080 .0260  .0300 .2000 .2%00 .0510 .270 .140  .190 .003  .920  .002
319379 0130 0230  .0260  .1800  .2300 .0300 .260 .0%0  .180 .003 .%20 .0Q02
319380 0120 .0260  .0260  .1800  .3200 - .0210 .240 .090  .140 .002 .900  .002

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

LIMITE ESFUERZO DUREZA

CCLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO  SUPERFICIAL
(LB/IN2) (LB/IN2) (%)

319375 56,320 78,658 27

319379 54,912 76,874 28

319380 54,540 76,480 28

ANALISIS METALOGRAFICO:

COLADA ESTRUCTURA INCLUSIONES TAMARO DE GRANO  DESCARBURIZACION

3193795

319373

319380

ATADOS DE LA COLADA

COLADA

319375 SQD06886  SQD06887 SQD06888
319379  SQD0687T4  SQD06BTS
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ATADOS DE LA COLADA

COLADA

19380  5QD06786
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