o SI MEC ACER., . A DE C. V. : SCN008
} ‘ ‘

& * CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADG

DATOS GENERALES:

PECHA/HORA: 07/05/14 23:22:17
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y. CIAS, S.A, DE
: PEDIDC: 015447 s f‘ coﬁTRA 18164 REMISION: 0066144-1
1 . .
i PRODUCTO SOLERA*1-1/2X3/16" 38.1X4.76GRADC DE ACERC ~ ASTM A36/A36M-08
§ . o CANTIDAD EMBARCADA 11.550 TONS
1 ESPECIFICACICN A6/ASM-10 EMBARQUE:  RODRIGUEZ BAUTTSTA
| PESO TEORICO PRODUCTC: 1,420 KGS/MT LONGITUD (Mts) 610 TERMINADO:
i ANALISIS QUIMICOS: o e
i COLADA $P % %8 % 8n ¥ C % Cu % Mo % 91 % Ni %.Cr ¥V % Mn % Nb

307002 .0180 .0280 .0150 L1700 2200 L0310 .3200 L0800 .1800 L0020 .9300 L0050
307003 ©.0170 L0320 .0180 .1300 L2700 . 0280 L2300 .0s00 L1500 .0020 L6800 L0050

j ANALISTS MECANICOS Y FISICOS:

LIMITE ESFUERZO ‘ CHARPY CHARPY CHARPY
COLADA ELASTICO MAXTMO ALARGAMIERTC  V-NOTCH V-NOTCH V-NOTCH
(PSI/MPA) (PSI/MPA) {an) JOULES LB-PIE KG-MT
307002 54,448 76,228 28

307003 51,112 72,950 a7

ATADOS DE LA COLADA

| COLADA
| 307002 SQE01572 SCE01573 SQE(01575
i 307003 SOEQ1562 BSCOE0L563 SOED01564
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