Q R G E, 8. A, D E C. V.

LaTOS GENERALES:

FECHA/HCRA; 26/06/14 18:57:31
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
PEDIDO: 015939 CONTRA 18692 REMISION: (©067545-1
PRODUCTO : SOLERA 2-1/2X1/4" 63.5X6.35MGRADO DE ACER» ASTM A36/A36M-08
CANTIDAD TONS
ESPECIFICACION A6/AEM-10 EMBARQUE:  MARIA ABELINA SANT
PESO TEQRICO PRODUCTO: 3.165 KGS/MT LONGITUD{MtS) 6.10 TERMINADO:
ANALISIS QUIMICOS:
COLADA ¥ P % 5 % Sn % C % Cu % Mo % S1 % Ni % Cr 5V % Mn % Nb
307683 L0150 .0400 0170 1500 .2300  .0280 .2600 L0800 .1000  .0020 .3400  .0020
307693 .018¢ 0160  .0140  .1300  .180C  .0200  .2200  .0600 1400  .0010  .8200  .0030

ANALISIS MECANICQS ¥ FISICOS:

307683
307693

LIMITE - ESFUERZC CHARPY

ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO  V-NOTCH

(PSI/MPR) (PSI/MPA) {2m JOULES
54,056 76,150 28
53,688 75,750 28

ATADOS DE LA COLADA

COLADA

307683
307693

SCNOO08

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

CHARFPY CHARPY
V-NOTCH V-NOTCH
LB-PIE KG-MT

S50F04506 SOF04507 §SOF04508 SOF04512 BSQF04513 SOF04514 SOF04515

-80F04502

8IMEC ACERe




