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CERTIFICADC DE CALIDAD DE PRODUCTC TERMINADO

DATOS GENERALES: a )

FECHA/HORA: 26/06/14 19:12:23
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE

PEDIDO: 015918 CONTRA 18687 REMSSION: 0067547-1
PRODUCTO : ANGULO 3X1/4" 76.2X6.35MM  GRADO DE ACEND  ASTM A36/A36M-08
j CANTIDAD EMBARCADA 20.010 TONS

ESPECIFICACION A6/AEM-10 EMBARQUE:  AUTOTRANSPORTES ARCE
PESC TEORICO PRODUCTO: 7.291 XGS/MT LONGITUD {Mts) 6.10 TERMINADO :

ANALISIS QUIMICOS:
COLADR = % P % S % Sn g C % Cu % Mo % g8i % Ni % Cr $ Vv % Mn % Nb
307502 0180 0140 0200 2000 2300 . .037C  .2600  .0800 1300 .0040 1.0500 0020
3075458 0160 0320 0160 2000 2100  .0140  .1800  .0600 0800  .00I0  .6600 0030
307547 01690 0350 0180 2200 1400 .0280  .3100  .0600 1700 .0030 L7500 0030

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

LIMITE ESFUERZO CHARPY CHARPY CHARPY
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO  V-NOTCH V-NOTCH V-NOTCH
(PSI/MPA) (PST/MER) {2v) JOULES LB-PIE KG-MT

307502 58,725 79,569 28
307545 51,510 73,484 26
307547 54,875 - 77,225 26

ATADOS DE LA COLADA
COLADA
107502 DOF00924 DOF00925 DOFO0926
307545  DOF00868
307547 DOFO0OB7L DOF00872 DOFD0&73 DOF00874 DOFQ0875 DOFO087E
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