0 R G E, 5. A. D E C. V. + SCNQ08:
CERTTFICADC DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADC

DATCS GENERALES:

FECHA/HORA: : 23/08/14 10:28:13
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
PEDIDO: 016391 CONTRA 18055 REMISION: 0069489-1
PRODUCTO: . ANGULO 2X1/4" 50.8X6.35MM GRADO DE ACER ASTM A36/A36M-08
CANTIDAD EMBARCADA 33.152 TONS
ESPECTFICACION As/R6M-10 EMBARQUE : JOSE LUIS RAMIREZ
PESC TEQRICO PRODUCTO: 4.747 KGS/MT LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:

COLADA %P ¥ S % 5n ¥ C % Cu % Mo % si % Ni % Cr Vv % Mn % Nb
308495 .0080 .023¢0 .0320 .1800 .2200 L0140 L2100 L0800 L0900 L0020 1.0200 .0020
3084906 .0120 L0210 L0320 .1800 .2800 L0150 L4900 .0800 L1000 L0020 1.0200 .0010
308537 .01890 .0250 .0240 L1700 L3300 L0170 L2200 L0800 .1500 L0020 L7200 L0020
308538 L0140 L0230 L0250 L2200 L3400 . 0160 2600 L1000 L1300 .0020 L7600 L0020

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

LIMITE ESFUERZ0 - CHARPY CHARPY CHARPY

COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTOQ V-NOTCH V-NOTCH V-NOTCH
{PSI/MPA) (PSI/MPA) (2m} JOULES LB-PIE KG-MT

308495 57,368 79,569 29

308496 56,772 78,844 29

308537 50,542 72,112 27

388538 55,060 77,422 26

ATADOS DE LA COLADA

COLADA

308495 S0H04775

308496 SOH04770 SOHO4777

308537 S0H04731 SO0H047322 S0H04738 SOHO04739 SOH04752 SOH04753 SO0HQ4754
308538 SCH04715 80H04716 SCHD471S




