DATOS GENERALES:

FECHA/HORA:
CLIENTE:
PEDIDO:

PRODUCTO:

ESPECIFICACION A6/A6M-10

PESO TEORICO PRODUCTO: 5.065 KGS/MT

ANALISIS QUIMICOS:

COLADA %P
492142 0260
492322 0140

SIMEC ACERO, S.A. DE C.V. SCN008

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

22/03/15  8:29:41

PLESA ANAHUAC Y cy.h. DE "'
018402 CONTRA

>

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA

492142
492322

ATADOS DE LA COLaLA

COLADA

492142
432322

SPC04817 G5PC04818 SPC04818
SPC04815 SPC04816

,/’/’ 20706 REMISION: 0079012-1
SOLERA 4X1/4" 101.6X6.35MM GRADO DE ACERQ  ASTM A36/A36M-08
CANTIDAD EMBARCADA 22,156 TONS
EMBARQUE:  AUTOT NUEVO MILENIO
LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINADO:
%S ¥ Sn §C % Cu 5 Mo % 51 5 Ni % Cr ) % Mn 5 Nb
L0420 0300 1500  .4100  .0200 .2100 .1300 .1700 6000
0360 .0170  .1800  .3400 .0170  .2800  .1400 0800 7500
LIMITE ESFUERZO CHARPY CHARPY CHARPY
ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO  V-NOTCH V-NOTCH V-NOTCH
(PSI/MPA) (PSI/MPA) {2") JOULES LB-PIE KG-MT
47,280 68,440 a7
51,750 73,525 217

SPC04820 SPCD4821 SPC04822 SPC04823 SPCO4827




