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DATOS GENERALES:

FECHA/HORA:
CLIENTE:
PEDIDO:

PRODUCTO:

ESPECIFICACION PRODUCTO:

PESO TEORICO PRODUCTO: 8.036 KGS/MT

ANALISIS QUIMICOS:

312102 0130

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA

312102

ANALISIS METALOGRAFICO:

COLADA

312102

ATADOS DE LA CCLADA

COLADA

312102 D~C02186

SI MEC ACERO, 5. A DE C.V. SCNO13
CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
24/03/15 17:59:49
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
017128 CONTRA  19608/20706 REMISION: 0079124-1
CANAL 4" 5.4LB/FT 101.6MM  GRADO DE ACERO  A529/A529M-05 G50
CANTIDAD EMBARCADA 3.920 TONS
R6/REM-10 EMBARQUE:  MIROSLAVA MAGA#A D
LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINALO:
%8 % Sn ¥ C % Cu 5 Mo $81 %N % Cr 5V ¥Mn $TL %Pb
0310 .0220 .1800  .3600 .0210  .220 .090 .170 .002  .970  .002
LIMITE ESFUERZO DUREZA
ELASTICO MAXINMO ALARGAMIENTO  SUPERFICIAL
(LB/IN2) (LB/IN2) (%)
55,192 717,012 28
ESTRUCTURA INCLUSIONES TAMANO DE GRANO  DESCARBURIZACION
DPC02187
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