ARIC.

(CERTIFICADO DE CALIDAD)

AREA ESPECIFICA NOMBRE Y DESCRIPCION CLAVE
DECLARACION DE CONFORMIDAD
GESTION DE CALIDAD HERFRER LTS RP-GCC-FO3

ORDEN DE COMPRA No: S " REPORTE DE PRUEBA Nao. 261016-1
CLIENTE : ACEROS TEPOTZOTLAN S.ADE CV
ATENCION :
DIRECCION :
PRODUCTO : MALLAMIL _ PEDIDO
CALIBRE : 6X6 4/4
CANTIDAD : . 41530
FECHA : 3 de noviembre de 2016
: 6X6 4/4- )
MUESTRA No. 3 3 3 i 5 7 5 5 T
Refuerzo LONG | TRANS
Calibre Nominal 4 4
Diamelro en cm. 0.536 | 0.536
Area en cm? 0.2256 | 0.2256
Peso unitario Kg/m 0177 ) 0.177
Carga de Cedencla kg 1504 1496
Esfuerzo de Cedencia (Fy) kg/cm® 6666 6631
Esfuerzo de Cedencia (Fy) Lbs/Pulg? 84651 | 94166
Carga Maxima kg 1755 1748
[Resisiencia a Ja Tension kgicm® 7778 | 7738
Resistencia a Ia Tension Lbs/pulg® 110445 | 109878
Carga al Corlante en Kg 815 811
Resislencia al Cortante kgicm? 3612 | 3594
% Alargamientoen 10 @ 6.64 7.27
% Reduccion de drea 54.8 57.36
Doblez a 180° Ok Ok

Este certificado ampara que los productos descritos, cumplen satisfactoriamente con las espscificaciones del citente
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