v ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B757882

e e LA
PLESA ANAHUAC Y CI AS, S.A. DE C.V. 16.07. 2007 1 SoN Ff?%% S e ANTENIDOS EN
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0O .
PRODUCTO
Vi gas
e m e e e e e e COMPOSI Cl ON QUI Ml CA  mmmmmmmmmmmm oo oo e e e oo oo \ ----------------- +
COLADA ESPECI FI CACI ON c MN P s sl cu CR NI MO v NB/ CB
170957 ASTM A- 36/ A-572- 50 0.191 0.820 0.012 0.005 0.203 0.020 0.020 0.030 0.007 0.003 0.001
175056 ASTM A- 36/ A-572- 50 0.180 0.850 0.013 0.008 0.213 0.020 0.020 0.030 0.005 0.004 0.001
e m e e e e e e PRUEBAS AL PRODUCTO  =mmmmmm s oo s mm s s me e m oo o e mm e e e e e oo oo oo +
COLADA NO. PAQUETE L. ELASTI CO R. TENSI ON YELON. 8"
170957 260701786A 59. 752(KSI) 78. 715(KSI ) 22(%
170957 260701787A 60.212(KSI) 79.227(Ksl) 21(%
175056 260708151A 61.981(KSI) 78.347(KSl) 21(%
175056 260708152A 59. 995(KSI) 77.537(Ksl) 22(%
e m e e e e e e PRODUCTO EMBARCADO mmm oo mmmmmmmmm s s oo o m e m s e e e e e oo oo oo +
COLADA NO. PAQUETE NO. PZAS. PERALTE(Pl g. PATIN(Plg.) LARGO(m) PESO( KG/ MTO) NORMA PEDI DO PARTI DA
170957 260708149A 10 18 7.50 12.2 81.800 A-6 0000082387 000080
170957 260708150A 10 18 7.50 12.2 81.800 A-6 0000082387 000080
175056 260708151A 10 18 7.50 12.2 81.800 A-6 0000082387 000080
COLADA NO. PAQUETE ENTREGA PED. CLI ENTE
170957 260708149A 1000950672 2741
170957 260708150A 1000950672 2741
175056 260708151A 1000950672 2741
e m e e e e e e FIN DE DATOS  mmmmm oo e m e e e e e e e e +

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EM TIO : S0558151
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