
+-------------------------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA ---------------------------------------------------------------+

COLADA      ESPECIFICACIÓN                 C        MN       P        S        SI       CU       CR       MO       V        NB/CB

184454      ASTM A-36/A-572-50             0.181    0.850    0.016    0.006    0.207    0.030    0.030    0.006    0.003    0.001

184542      ASTM A-36/A-572-50             0.191    0.820    0.017    0.006    0.236    0.010    0.020    0.004    0.005    0.001

283864      ASTM A-36/A-572-50             0.202    0.890    0.011    0.004    0.237    0.030    0.040    0.006    0.003    0.001

283865      ASTM A-36/A-572-50             0.205    0.880    0.014    0.006    0.230    0.020    0.020    0.005    0.003    0.001

+-------------------------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.

184454          260808426A      53.240(KSI)     73.584(KSI)     26(%)

184454          260808427A      52.858(KSI)     72.952(KSI)     27(%)

184454          260808555A      59.804(KSI)     76.066(KSI)     23(%)

184542          260808518A      56.069(KSI)     76.645(KSI)     22(%)

184542          260808519A      57.366(KSI)     76.662(KSI)     23(%)

283864          260808213A      58.056(KSI)     76.464(KSI)     23(%)

283864          260808214A      61.171(KSI)     78.210(KSI)     22(%)

283864          260808514A      60.284(KSI)     78.254(KSI)     21(%)

283864          260808546A      59.674(KSI)     76.321(KSI)     21(%)

283865          260808064A      61.468(KSI)     78.349(KSI)     25(%)

283865          260808065A      60.625(KSI)     78.609(KSI)     24(%)

283865          260808495A      58.595(KSI)     77.645(KSI)     22(%)

283865          260808496A      59.335(KSI)     78.072(KSI)     21(%)

283865          260808539A      61.538(KSI)     77.445(KSI)     22(%)

+-------------------------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Lb/Ft)     PED.CLIENTE     PEDIDO          PARTIDA      ENTREGA

184454          260808555A      27           12.0000      4.0000       12.2000      32.736          4678            0000097629      000060       1001081123

184542          260808551A      27           12.0000      4.0000       12.2000      32.736          4678            0000097629      000060       1001081123

184542          260808555A      27           12.0000      4.0000       12.2000      32.736          4678            0000097629      000060       1001081123

283864          260808550A      27           12.0000      4.0000       12.2000      32.736          4678            0000097629      000060       1001081123

283865          260808550A      27           12.0000      4.0000       12.2000      32.736          4678            0000097629      000060       1001081123

283865          260808551A      27           12.0000      4.0000       12.2000      32.736          4678            0000097629      000060       1001081123

+-------------------------------------------------------------- FIN DE DATOS ---------------------------------------------------------------+
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PRODUCTO

 Vigas

  EMITIO : S01103127

 CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

B875737

CC-03-F-02-A
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.


