
+-------------------------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA ---------------------------------------------------------------+

COLADA      ESPECIFICACIÓN                 C        MN       P        S        SI       CU       CR       MO       V        NB/CB

186086      ASTM A-36/A-572-50             0.208    0.860    0.021    0.006    0.201    0.030    0.030    0.007    0.003    0.001

264001      ASTM A-36/A-572-50             0.195    0.820    0.013    0.012    0.213    0.030    0.020    0.005    0.002    0.001

284935      ASTM A-36/A-572-50             0.186    0.870    0.017    0.005    0.209    0.020    0.030    0.005    0.004    0.001

285812      ASTM A-36/A-572-50             0.198    0.850    0.019    0.008    0.214    0.040    0.040    0.011    0.003    0.001

482547      ASTM A-36/A-572-50             0.210    0.870    0.010    0.008    0.234    0.020    0.030    0.007    0.002    0.001

+-------------------------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.          L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.8"

186086          260812084A      57.921(KSI)     76.906(KSI)     21(%)

186086          260812085A      57.364(KSI)     76.055(KSI)     22(%)

186086          260812147A      57.921(KSI)     76.906(KSI)     21(%)

186086          260812350A      57.921(KSI)     76.263(KSI)     21(%)

264001                                          59(KSI)         78(KSI)         23(%)

264001                                                          58(KSI)         78(KSI)         22(%)

264001          260812010A      63.634(KSI)     77.919(KSI)     24(%)

264001          260812011A      60.055(KSI)     78.648(KSI)     25(%)

284935          260810179A      60.479(KSI)     76.644(KSI)     23(%)

284935          260810180A      59.269(KSI)     75.887(KSI)     22(%)

284935          260810260A      60.479(KSI)     76.644(KSI)     23(%)

285812          260812196A      58.047(KSI)     78.454(KSI)     24(%)

285812          260812197A      58.788(KSI)     78.829(KSI)     23(%)

285812          260812339A      60.876(KSI)     76.513(KSI)     23(%)

482547          260812142A      59.161(KSI)     76.805(KSI)     22(%)

482547          260812143A      56.339(KSI)     76.873(KSI)     23(%)

482547          260812422A      57.146(KSI)     78.172(KSI)     23(%)

+-------------------------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO          PARTIDA      ENTREGA

186086          260812565C      22           10.0000      5.7500       12.2000      32.736          4946            0000100389      000030       1001117693

264001          260812012A      9            12.0000      8.0000       12.2000      74.400          4946            0000100389      000050       1001117693

284935          260812568A      24           10.0000      5.7500       12.2000      32.736          4946            0000100389      000030       1001117693

284935          260812569A      24           10.0000      5.7500       12.2000      32.736          4946            0000100389      000030       1001117693

285812          260812565C      22           10.0000      5.7500       12.2000      32.736          4946            0000100389      000030       1001117693

285812          260812568A      24           10.0000      5.7500       12.2000      32.736          4946            0000100389      000030       1001117693

482547          260812565C      22           10.0000      5.7500       12.2000      32.736          4946            0000100389      000030       1001117693

+-------------------------------------------------------------- FIN DE DATOS ---------------------------------------------------------------+
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  EMITIO : S0550188

 CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

B909101

CC-03-F-02-A
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.


