
+-------------------------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA ---------------------------------------------------------------+

COLADA      ESPECIFICACIÓN                 C        MN       P        S        SI       CU       CR       MO       V        NB/CB

188107      ASTM A-36/A-572-50             0.183    0.840    0.018    0.005    0.202    0.030    0.030    0.006    0.005    0.006

188325      ASTM A-36/A-572-50             0.199    0.850    0.017    0.007    0.225    0.030    0.030    0.005    0.004    0.006

188329      ASTM A-36/A-572-50             0.198    0.850    0.022    0.006    0.208    0.040    0.040    0.006    0.002    0.006

188332      ASTM A-36/A-572-50             0.202    0.950    0.019    0.004    0.233    0.020    0.030    0.005    0.005    0.005

+-------------------------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.

188107          260815420A      54.471(KSI)     75.965(KSI)     22(%)

188107          260815421A      57.607(KSI)     77.682(KSI)     23(%)

188107          260815574A      61.676(KSI)     77.646(KSI)     21(%)

188107          260816083A      58.169(KSI)     79.060(KSI)     23(%)

188325          260815796A      57.779(KSI)     76.962(KSI)     21(%)

188325          260815797A      60.751(KSI)     78.726(KSI)     22(%)

188325          260815856A      55.704(KSI)     78.313(KSI)     21(%)

188325          260815898A      57.779(KSI)     76.962(KSI)     21(%)

188329          260815838A      56.498(KSI)     76.692(KSI)     22(%)

188329          260815839A      58.081(KSI)     77.589(KSI)     23(%)

188329          260815901A      56.498(KSI)     76.692(KSI)     22(%)

188332          260815833A      57.812(KSI)     78.058(KSI)     24(%)

188332          260815834A      57.665(KSI)     77.722(KSI)     25(%)

188332          260815857A      54.552(KSI)     76.241(KSI)     22(%)

+-------------------------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO          PARTIDA      ENTREGA

188107          260815579A      24           10.0000      5.7500       12.2000      32.736          5443            0000102220      000010       1001147694

188107          260815580A      24           10.0000      5.7500       12.2000      32.736          5443            0000102220      000010       1001147694

188325          260815901A      9            12.0000      8.0000       12.2000      74.400          5443            0000102220      000040       1001147694

188329          260815901A      9            12.0000      8.0000       12.2000      74.400          5443            0000102220      000040       1001147694

188329          260815903A      9            12.0000      8.0000       12.2000      74.400          5443            0000102220      000040       1001147694

188332          260815903A      9            12.0000      8.0000       12.2000      74.400          5443            0000102220      000040       1001147694

+-------------------------------------------------------------- FIN DE DATOS ---------------------------------------------------------------+
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  EMITIO : S0550133

 CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

B935832

CC-03-F-02-A
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.


