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DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0
PRODUCTO ?
Vigas
f 1
J e COMPOSICION QUIMICA B T +
COLADA ESPECIFICACION ¢ MN P 5 sI cu CR NI MO v NB/CB
164084 ASTM A-36/R-572-50 0.184 0.900 0.016 0.010 0.193 0.030 0.020 0.030 0.00S 0.004 0.002
164094 ASTM A-36/R-572-50 0.201 0.880 0.022 0.008 0.208 0.030 0.020 0.040 0.008 0.002 0.001
164097 ASTM A-36/R-572-50 0.204 0.850 0.020 0.008 0.180 0.050 0.020 0.030 0.006 0.002 0.001
164162 ASTM A-36/A-572-50 0.209 0.860 0.015 0.005 0.220 0.010 0.030 0.020 0.005 0.003 0.001
264110 ASTM A-36/A-572-50 0.207 0.860 0.019 0.008 0.206 0.010 0.020 0.030 0.004 0.003 0.001
461406 ASTM R-36/A-572-50 0.214 0.510 0.015 0.020 0.191 0.020 0.030 0.030 0,005 0.002 0.002
461432 ASTM A-36/A-572-50 0.187 0.860 0.013 0.011 0,217 0.020 0.0240 0.030 0.005 0.002 0.002
T e PRUEBAS AL PRODUCTO  ———m-mmmmmmeo--o--oooo A gy +
COLADA NO.PAQUETE L.ELASTICC R.TENSION AELON.8"
164084 260605240A 58.588 (KSI) 75.999 (KSI} 21(%)
164084 2606052417 59.414 (KSI) 77.123(KSI) 22(%)
164094 260605267A 58.487(XSI) 74.598 (KSI) 23 (%
164094 260605268A 57.955(KSI) 74.112 (KSI) 24 (%
164097 2606053092 61.831L(KSI} 76.348 (KS8I) 22 (%
164087 2606053114 61.645(KSI} 76.451(KSI) 22 (%)
164162 2606053224 63.142 {KSI) 77.855(KS1) 22(%)
164162 260605323A 62.192 (KSI) 76.451(KSI) 21(%)
264110 260605177A 65,147 (KSI) 79.965{KSI) 21(%
264110 260605178A 62.0B2(KSI) 76.453{KSI) 224(%
461406 260605278A 63.037 (KSI) 79.869(KSI) 23{%}
461406 260605279A 62.232 (KSI) 78.114 (KSI) 22 (%)
461432 260605360A 59,913 (KSI) 76.525(K8I} 22(%)
461432 2606053614 61.569 (KSI) 78.764 (KSI) 21 (%
b e T e L T PRODUCTO EMBARCADO m s m s mmm s s oo oo oo oo o e e e e e o eooooo oo +
COLADA NO.PAQUETE NO.PZAS PERALTE (Plg. PATIN(Plg.) LARGO (m) PESO (KG/MTO) NORMA PEDIDO PARTIDA
164084 2606052584 26 12 4.00 12.2 26.300 A-6 00000740640 000120
164094 2606053104 18 8 4.00 12.2 19.300 A-6 0000074060 000010
164097 260605312A 16 8 4.00 12.2° 22.300 A-6 0000074060 000020
164162 260605323A 45 [} 4.00 12.2 19.300 A-6 0000074060 000010
164162 260605338A 45 8 1.00 12.2 19.300 A-6 0000074060 coo010
264110 260605177A 30 12 4.00 12.2 28.300 A-6 0000074060 000120
461406 260605310A 18 8 1.00 12.2 19.200 A-6 0000074060 000010
461406 260605338A 45 8 4.00 12.2 19.200 A-6 0000074060 000010
461432 260605363A 40 8 4.00 12.2 22.300 aA-6 0000074060 000020
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PRODUCTO
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D il i B it PRODUCTO EMBARCADO ||....-.4\\‘\ww\>-|.|||||||:|.|:|.|||||||4||?
COLADA NO.PAQUETE NG . PZAS. PERALTE (Plg. PATIN{Plg.} LARGO (m) PESO (KG/MTO) NORMA PEDIDO PARTIDA
461432 2606053658A a0 8 4.00 12.2 22.3400 A-6 0000074060 000020
COLADA NO.PAQUETE . ENTREGA PED.CLIENTE
164084 2606052584 1000806683 1411
164094 2606053104 1000806683 1411
164097 260605312A 1000B0&6683 1411
164162 260605323A 1000806683 1411
164162 260605138A 1000806683 1411
264110 260605177A 1000806683 1411
4161406 260605310A 1000806682 1411
461406 2606053384 1000806683 la11
461432 260605363A 10008066863 141
461432 260605365A 1000806683 1411

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD FOR ESTAFETA
ENVIAR LOS CERTIFICAPOS DE CALIDAD POR ESTAFETA
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA
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