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Metros Pies Lbs Kg

ERW OIF 1561 14.000 0.312 D18510630 ASTM A53 B 12.20 40.30 2212.93 1003.77 82.33

C Si Mn P S V Cr Cu Ni Mo

0.141 0.126 0.278 0.018 0.003 0.003 0.041 0.021 0.010 0.005D18510630 63.90 85.30 86.40 33

Forza Steel certifica que los productos descritos en este documento fueron fabricados en cumplimiento con los requerimientos de la especificacion descrita, obteniendo resultados satisfactorios en todas sus pruebas e 

inspecciones incluidas en los planes de calidad de forza steel para cumplir con los requerimientos del pedido en referencia.

 --

Forza steel certifies that the products described in this document were manufactured in compliance with the requirements of the specification described, obtaining satisfactory results in all tests and inspections included in the 

quality plans of Forza Steel to meet the requirements of the order in reference.

Este Certificado cumple con la especificacion de la norma ASTM A53 B,Edicion 2018 asi como  ASME SA-53 Gr B,referido en BPCV-llA Ed 2017 Y certificado tipo EN 10204.3.1Prueba de aplastamiento: Aceptada O.D. 2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PND Ultrasonido: Aceptada                         
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PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A DE C.V. 27/12/2019 27122019-1

         MATERIAL TEST REPORT - QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
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COD (Code):
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