CERTIFICADO DE CALIDAD

MILL TEST CERTIFICATE

' Codl Code: FP-DQ-08-01
) Ediciénl Edit: 0 Revision: 2
Fecha de Rev/ Rev Date:

A 5—D|c|embre-2016

RequerimientolRequiremeﬁt:'.‘ .. 5006216 R
No.Planta APV API Piant #: N/A Remisién /Delivery: 5031855 IEERS LA T e
Nivel Especifico / Specific Level: - : i Cllente/Customer: X PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE cv
: - Elaboré/By: Nestor Hemandez .
Condicién de Entrega/ Delivery Term: - - N
- - ) Fecha /Date: 31/10/2(_)18 Tt
Reporte FS / FS Report : - 5031855 " ..

Tipo de Orden Interna Diametro _ |[Espesor E-spesor Longitud Longitud Norma Grado eso Unitario Peso Unitario [ Peso Lmeal .| Peso Lineal : Plezas [
Producto ( Pipe|de Fabricacién [Medida | (Thickness) (Thickness) | (Lenght) mtrs: | {Lenght) (Specification): | (Grade): (mass) Ibs. © | (mass)kg.. = | Ibs,x pie kg. x mtr Pieces
Type /Delivery | (Internal Work [Diameter/Size): pulg (In): - - (mm): pies (ft): ! D CoE e Linear Mass»_‘ _Llnear Mass:' -

Condition): - Order) : S “Ibs x feet ..
HSS OIF 1512 12x12 0.312. 792 12.20 40.03 ASTM A500 Grado B 1»,955.68' ’ 889.69' 48860 . 72,925 4
1512-20-10  1512-20-11 1512-20-12 1512-20-9 -
No. Lote :
(Lote No.)
! Composicién Quimica { Chemical Analysis) - Propiedades dnicas (M h I Tesf)
Coldda/ - ] : _ - Limite Traccién ( Ts}) -~ . Uimite Eléstlco (o) %
Heat c Si - Mn P S v Nb Cr Cu Ni Mo Ciiw e T 1 w . | L - T Elogacién
i - o L ’ (Elongation)
. . . KSI (MPA) | KSI(MPA) . Ksl (MP_A) Ksl,(MPA)
B1802626 | 0.0680 | 0.1260 0.8440 0.0090 00040 0.905_1 0.0064 0.0420 0.0340 0.0200 0.0071 0.1565 | 68.40(472) .- 56.90(392) _ v 38
Prueba Hidrostatica, (PSH) /. R : L T L -
Hydrostatic Test Tratamiento Térmico / Seam annealing Pruebas de Laboratorio Propiedades Mecanicas (Lab Test) " -
L ] - ] - - ) Indicadores de | Resultado de " .Pruebade - _'Resultadb de . | . Temperatura | Doblez
Presion Duracién - Tipo T°C min. Metalografia/ Metodo de Inspeacién Referencia Macrografia - | . Aplastamiento -'| - Pruebade - | - de Prueba de | Guiado
(Pressure). (Time). (Type). .. (Yemp) _Metallography No-Destructiva (Nan (Reference {Macrographic . ;| (Flattening Test) Impaclo {Charpy~ |~ Impacto.” |(Bending
o : PR destructive Test Method) Indicator) test Result) - st oo 7[Test) Metal Base - | (Charpy Test | - Tesy)
: ' " | - (Base Metal). - Temperature) | (QW-160)
- |Prom (Averange). |- -
N/A NA N/A NA NIA N/A NiA N/A NA. o NIAC CONA NA N/A
Este certiticado ampara los numeros de serie de los tubos manifestados, los cuales fueron fabricados, inspeccionad tados de acuerdo a -
los requerimientos de las especifi arriba das; FORZA STEEL no garantiza el producto que sea utilizado inapropiadamente. / Autorlzé (Approve): |

FORZA STEEL certify that this MTC covers the material here in dascrlbed.Thal it has been manufactured,sampled, tested and inspected as stated.

FORZA STEEL is not and wIlI not be responslble (or any rnlssusage.

N/A: No Aplica

Cert. y Lab. FS

Ing. Ramén Gonzélez ~
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