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CUSTOMER (Cliente) PURCHASE ORDER (Orden de Compra) DELIVERY (Remisién) DATE (Fecha) DR
(No. Referencia)
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A DE C.V. 20080 2633 07/03/2019 07032019-2633
BIPE TYPE MASS MASS PER | HYDROSTATIC SPECIAL
propuct | WORK SIZE e (EAT NG, | PRODUCT SEECIFICATIORY aane LENGHT (Peso Unitario) METER TEST REQUIREMENTS PIPES /TUBES QTY
y ORDER i THICKNESS LEVEL : ) I .
(Tipo de (OIF) (Diamatro) (Es ) (Mo. Colada ) (Especificacien Norma) (Grado) (Longitud) (Peso Lineal kg (Prueba (Requerimientos (No. Piezas)
producto) Hes) D Lbs Kg x metros) Hidrostatica (psi)) especiales) :
HS5 OIF 993 OXD 0.375 P78917 ASTM A500 B 12.20 908.50 412.00 33,80 NIA N/A - 9
Lotes 777,005 7710005774

Chemical Analyses

Mechanical Test (Pruebas mecanicas)
Analisis Quimico Tensile
- Yield Strength Strength Elongation
Heat (Colada) G Si Mn P S A Cr Cu Ni Mo (KSI) (Limite elastico) (KS1) (Ultima (%) (Elongacién)
tension)
P78917 0.177 0.018 0.738 0.016 0.0035 0.0015 0.035 0.019 0.0017 0.0045 52.90 70.10 38

Approve (Autorizo)

FORZA STEEL certify that this MTR covers the material here in described. That it has been manufactures, sampled tested and inspected as stated . FORZA STEEL is not an will not
be responsible for any missusage

Este certificado ampara los nimeros de serie de los tubos manifestados, los cuales fueron fabricados, inspeccionados y aceptados de acuerdo a los requerimientos de las
especificaciones arriba mencionadas.

Ing. Edgar Eduardo Olivo Hermindez

Cortrol de Calldad y
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