IFORZR

CERTIFICADO DE CALIDAD
MILL TEST CERTIFICATE

Cod/ Code: FP-DQ-08-01
Edicién/ Edit: 0 Revision: 2
Fecha de Rev [ Rev Date:

STEEL
15-Diciembre-2016
e . Requeri /Requil 5205141
s1o.Planta APY APl Plant #: N/A Remision /Delivery: 5027575
i > Is ific Levet: . Cliente/Customer: ACEROS TEPOTZOTLAN, SA.DEC.Y.
ivel Especifico p:lcl u:" v ¥ Efaboré/By : Nsstor Herndndez g ' EC
~ondicién de Entrega/ Delivery Term: -
ondiesnife Satred & Fecha /Date: 11105/2018
\ t Reporte FS/ FS Report : 5027575
i Orden Interna ia i Peso Lineal P Lineal :
Pro;‘j?:oc;e?ipe de Fabricacién D—‘ime"o Espe§o.r Esp_elsor , | Longitud L((’Cg;:) Noima Grado  |Peso Unitario | Peso Unitario ibs. X pie c:; K':ﬁ: Piczas/
Type Delivery | ( | Work ypi ISize)] pulg (In):’ (mm): | (Lenghf) mtrs: pies (ft): (Specification): | (Grade): {mass) Ibs. (mass) kg. Linear Mass Linear Mass: Pieces
Condition): Order) : Ibs x feet :
HSS OIF 1451 12x12 0.500 12.70 12.20 40.03 ASTM ASOC Grado B 3,044.80 1,385.15 76.070 113.537 14
1451341 14513410 1451:34-11 16513412 14513413 1459344 1451345  1451-34-6 1451347 1451348 1451349 1451351 1451352 1451353
Mo. Lote
‘Lote No.)
Composicidn Quimica ( C ical lysis) Propiedades mecanicas (Mechanical Test)
Colada/ ' Limite Traccin ( Ts) Limite Eldstica (Yp) %
Heat Cc Si Mn P S v Nb Cr Cu Ni Mo Ciiw L T W 3 = Elogacif’m
(Elongation)
1830059 0.2030 | 0.0350 0.8240 0.0140 | 0.0026 | 00011 | 0.0017 00170 | 0.0070 | 0.0015 0.0010 0.3447 | 69.80{481) 48.60(335) 43
1840033 0.2020 | 0.0210 0.8250 00170 | 0.0025 | 0.0014 0.001 0.1940 | 0.0280| 0.0870 0.0270 | 0.3986 | 72.20(4¢8) 51.70(358) 28
Prueba Hidrostatica. (PSI)/ R L E . L.
Hydrostatic Test Tratamiento Térmico / Seam annealing Pruebas de Laboratorio Propiedades Mecéanicas (Lab TesY)
L. . . . L= Indicadores de | Resultado de Prueba de Resultado de T Doblez
Presion Durzacion Tipo T°C min, Metalografial Metodo de Insp f : 1 grafi Aol . Prueba de de Prueba de | Guiado
(Pressure) (Time). (Type). (Temp) M h No-Destruct (Non (Reference ( graphi (F Tesy (Charpy Impacto  |(Bending
destructive Test Method) Indicator) test Result) Test) Metal Base (Charpy Test | Test)
(Base Metal). Temperature) | (QW-160)
lProm (Averange).
N/A NA NA NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NiA N/A
Zte corfificado ampara los numeros de serie de los tubos manifestados, los cuales fueron dos, inspeccionados y aceptados de do 3 .
los r imi de las especificaci arriba i FORZA STEEL no garanti ducto qus sea do inapropi I Autorizd (Approve):
FORZA STEEL certify that this MTC covers the material here in described.That it has been d led, tested and insp d as stated. Ing. Mario Briones

N/A: No Aplica

FORZA STEEL is not and will not be responsible for any missusage.

Cert.yLab. FS§
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