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= =l I CERTIFICADO No: 37965
=l N shve e = No.OF EMBARQUE: 37365

tibramients Caros Salinas de Gortar No. 1500 K.m. 8,5

Cd. Fronters, Coahuila; México C.P. 25840 HOJA: 1 DE: 1
Tel. 01 866 849 1300
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A.DEC.V. CERT,FICADO DEL PRODUC To
DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN MEXICO
No. DE PEDIDO: N 16712
FECHA: 11/10/2018
PART. | cant. | uniDAD ’;if: L?:;;‘ No. COLADA DESCRIPCION :s?uss‘:lg ESPEC. | GRADO | TIPO ::ng; RECUBRIMIENTO | REQ. ESPECIALES
1 172 PZAS | 30,141| 8.20 186135 TUBO DE 6" DIAM. NCMINAL 0.280" | ASTMAS00 B ERW N/A N/A NA
186133 TUBO DE 6" DIAM, NOMINAL 0.280" | ASTMAS0G| B | ERW N/A NA NIA
188136 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" |ASTMAS00| B | ERW N/A N/A N/A
186131 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" |ASTMAS00| B | ERW N/A NIA N/A
186137 TUBO DE 8" DIAM. NCMINAL 0.280" | ASTMAS00| B | ERW N/A N/A NA
188132 TUBO DE 6" DIAM, NOMINAL 0.280" | ASTMAS00| B | ERW N/A NA NA
186138 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0280 |ASTMAS00| B | ERW /A N/A NA
186134 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.280" | ASTMAS00| B | ERW N/A T NA N/A
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA [ Mn P s $i Cu Cr Ni Mo v LINITE ELASTICO (PSH) ULTINA TENSION (PSl) % ELONGACION
186135 0.180 1.150 | 0013 | 0.005| 0.200 | 0.020 | 0.013 | 0.017 | 0.004 | 0.002 68500 76100 35%
186133 0.180 1.150 | 0.018 | 0.006 | 0.270 | 0.020 | 0.014 | 0.017 | 0.005 | 0.003 64800 74300 35%
188136 0.180 1170 | 0.017 | 0.005| 0.300 | 0.020 | 0.014 | 0.018 | 0.004 | 0.002 62800 71900 35%
168131 0.180 1150 | 0.015 | 0.006 | 0270 | 0.020 | 0.015 | 0.021 | 0.008 | 0.002 67700 73300 34%
186137 0.130 1470 | 0.014 | 0.007| G270 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.007 | 0.002 66200 75800 35%
186132 0.180 1.13¢ | 0.014 | 0008 | 0270 | 0.020 | 0.014 | 0.017 | 0.005 | c.002 54500 74200 35%
186138 0180 | 1.170 | 0.014 | 0.004 | 0.280 | 0.020 [ 0.014 | 0.046 | 0.005 | 0.030 65000 74400 35%
186134 0.170 1140 | 0.014 | 0008 | 0.280 | 0.020 | 0.015 | 0.016 | 0.005 | 0.002 85300 74800 35%

PYTCQ, 8.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECGIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS EN
TODAS 5U8 PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, 8.A. DE G.V, EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA, CUMPLIR CON LOS REQUERMIENTOS DEL PEDIDO EN

OBSERVACIONES:

S PYTCO shoecy

DEPTO. DE CALIDAD
CERTIFICADO




