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Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640

Tel. 01 866 649 1300

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CERTIFICADO No: 38301
No. DE EMBARQUE: 38301

HOJA: 1

DE: 1

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.
DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN, MEXICO
No. DE PEDIDO: N 17045
FECHA: 25/02/2019
PART. | CANT. | UNIDAD w.mw_o _.way__w. No. GOLADA DESCRIPCION M%mww_wﬂ ESPEC, GRADO | TIPO wmww_.mn RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 143 PZAS 9,844 6.10 483989 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.218" ASTM A500 A ERW N/A N/A N/A
183807 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" ASTM A500 A ERW NZA N/A N/A
2 93 PZAS 16,034 | 6.10 290395 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" ASTM A500 B ERW N/A N/A N/A
3 65 PZAS 4,401 6.00 483642 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.21g" ASTM A500 A ERW N/A N/A N/A
. 483989 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" ASTM A500 A ERW N/A N/A N/A
COMPOSICION QUIMIC PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn P s Si Cr Ni Mo v . LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
483989 0.094 0.350 0.018 | 0.008 | 0.009 | 0.022 | 0.024 | 0.021 - 0.002 48100 53100 31%
183807 0.086 0340 | 0.015 | 0.012| 0.008 | 0.010] 0.015 | 0.012 = 0.002 54000 60800 31%
290395 0.190 1120 ) 0016 | 0.003 | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.007 | 0.002 67500 77200 37%
483642 0.092 0.320 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.046 | 0.035 | 0.027 0.001 61200
483989 0.094 0.350

OBSERVACIONES:
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