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CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CERTIFICADO No: 38§71
No. DE EMBARQUE: 383871

HOJA: 1

DE: 1

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A.DE C.V.
DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN, MEXICO
No. DE PEDIDO: N 17195
FECHA: 01/03/2019
PART. | CANT. | uNIDAD meuo _.wa_”__m. No. COLADA DESCRIPCION Mmm_mm_.um_% ESPEC. GRADO | TIPO wmmﬁm%u RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 172 PZAS | 30,141] 620 291386 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.280" | ASTM AS53 B | ERw 1780 BARNIZADO LISO
291388 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" | ASTM A53 B | ERW 1780 BARNIZADO LIS
291389 TUBC DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" | ASTM A53 B | ERwW 1780 BARNIZADO LISO
2 20 PZAS | 5274 | 6.20 390226 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" | ASTMA53 B | ERW 1570 BARNIZADO Liso
290605 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" ASTM A53 B ERW 1570 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn P s si Cu | cr [ Ni | Mo | v LIMITE ELASTICO (PS]) ULTIMA TENSION (PS]) % ELONGACION
291386 0.180 | 1.150 | 0.014 |0.006 | 0.280 | 0.019 | 0.024 | 0.025 | 0.008 | 0.002 66600 75300 32%
291388 0200 | 1.160 | 0.015 |0.007 | 0.200 | 0.020 [ 0.017 | 0.023 | 0.006 | 0.002 62800 71900 35%
291389 0170 11130 | 0015 | 0.006 | 0.280 | 0.020 | 0.024 | 0.021 | 0.009 | 0.003 60100 73300 34%
390226 0160 | 1.130 | 0.012 | 0.009 | 0.260 | 0.020 | 0.052 ] 0.080 | 0.022 | 0.003 56400 67100 34%
N/A 71600 NIA
290605 0.170 1.130 | 0.017 | 0.003| 0.280 | 0.019 | 0.015 0.026 | 0.009 | 0.004 89500 86500 30%

POR UN PERIODO DE 5 AROS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD
CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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