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Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 Tel. 01 866 649 1300

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CERTIFICADO No: 39321

HOJA: 1

DE: 1

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.
DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN, MEXICO
No. DE PEDIDO: N 17420
FECHA: 27/04/2019
PART. | CANT. | uNIDAD ﬂmww _.whvm. No. COLADA DESCRIPCION Mwmm_.umcm_.oﬂ ESPEC. | GRADO | TIPO ﬂmmnmﬂ_.mw RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 114 PZAS | 30,084| 6.20 292231 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0322" | ASTMAS3 | B | ERW]| 1570 BARNIZADO LSO
192421 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0322" | ASTMA53 | B | ERW| 1570 BARNIZADO LISO
192419 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0322" | ASTMAS53 | B |ERW| 1570 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA C Mn P S Si Cu Cr Ni Mo \ LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PS1) % ELONGACION
292231 0470 | 1.130 | 0.012 | 0.005] 0.290 | 0.020 | 0.014 | 0.021 | 0.006 | 0.002 62000 73100 36%
N/A 77700 NA
192421 0170 | 1.160 | 0016 | 0.004 | 0.280 | 0.020 | 0.017 | 0.022 | 0.006 | 0.004 54800 73900 33%
N/A 78400 N/A
192419 0170 | 1120 | 0017 | o0.007 ] 0270 | 0020 | 0.014 | 0.020 | 0.004 | 0.004 63500 75400 36%
N/A 81300 N/A

OBSERVACIONES:

F-LM-07a




