Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila: México C.P. 25640
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CERTIFICADO No: 39735
No. DE EMBARQUE: 39735

HOJA: 1

DE: 1

-

Tel- 01866649 1300

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.
DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN, MEXICO
No. DE PEDIDO: N 17628
FECHA 01/07/2019
PART.| CANT. | uNIDAD mmww _.w.q_,__w. No. COLADA DESCRIPCION Mmmn.om:m_wﬂ ESPEC. | GraDO | TIPO wmmw_mu_ RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 300 PZAS | 30,862 640 AB7714 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0237" | ASTM A3 A |ERW]| 1s00 BARNIZADO LisO
190430 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0237" | ASTM As3 A |ERW| 1900 BARNIZADO LISO
AB7715 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0237" | ASTM A53 A |ERW]| 1900 BARNIZADO LSO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn I S Si Cu cr | N[ Wo v LIMITE ELASTICO (PS]) ULTIMA TENSION (PS]) % ELONGACION
AB7714 0060 | 0.410 | 0.024 | 0.003| 0.020 0.330 0220 | 0.110 | 0.030 | - 62400 68000 34%
190430 0.089 | 0.850 [ 0.015 | 0.005| 0110 0.019 0.010 | 0.018 | 0.004 | 0.002 64500 76900 35%
ABT7715 0060 | 0.400 | 0.023 | 0.003] 0.010 0.290 0180 | 0.110 | 0.030 | - 62600 69400 35%

UNICAMENTE ACEPTAMOS EL Docu

MENTO ORIGINAL.
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ING. JOSE ANGEBEVILLARREAL
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