E GERDAU CORSA

CERTIFICADO DE CALIDAD

o1

Pégina 1/1
CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
S BEREA ANAHUAL ¥ 0TAS BA DECY PLESA ANANUACY CTAS S DR GV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /14x 34#/360 x50.6 | 00000000 -
AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIAND ESCO,MEX 54940 1220 M 6,173 KG 11035815/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N* ESPECIFICACION TECNICA
12308989/000240 ASTM A6-19
ASTM A992-11(2015)
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA UNEEN 10204:06
0.C. 8327 27.10.2022 ASTM AST2IR GRS0
COMPOSICION oEz_m,m - .
) 2 i v .E.
% up #, % 9 G R 3P B ) % CE B
0.178 0.812 0.031 0.010 0.164 0.262 0.030 0.011 0.133 0215 0.002 0.379 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0.026
PROPRIEDADES MECANICAS U U - U - YSFY
REY & gpe: h Kb ok
53.7 83.1 315 573.1 370.1 50
53.7 83.1 313 573.1 370.1 50
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.65
0.65

COMENTARIOS / NOTAS

e Qi

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




E GERDAU CORSA

CERTIFICADO DE CALIDAD

Pdgina 1/3
CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATEID
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572.GS0 VideFlange Beam / 1D X2241250X 27 | wnpnyrszes
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO-SAHAG | vy epas TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 5,192 KG 11035821/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
12308989/000020 ASTM AG-19
ASTM A992-11(2015)
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA UNEENI0204-05
0.C. 8327 27.10.2022 ASTM A572-18 GR50
COMPOSICION QUIMICA
0 N i i v
% o B, % 9 9% s 0 B 5 % CE. b
0.184 0.826 0.023 0.010 0.246 0.232 0.024 0.011 0.148 0.200 0.002 0.401 0.000
COMPOSICION QUIMICA
A
0.022
_VWOTEEU.?N\meJ_\mG}Z—O}w UTS/FU El U FU
: YS/FY
R4 & gpe hes Mba 4
55.7 81.1 30.5 559.3 183.9 50
54,5 82.3 32.0 567.6 376.1 50
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.69
0.66

COMENTARIOS / NOTAS

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN
GERENTE DE CALIDAD MEXICO
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Pagina 2/3

5 CERTIFICADO DE CALIDAD
EU Q m wu>c OO W m> CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR MM%W@E E.wOUCﬁ‘_..O / MEDIDA CERTIFICATE 1D
SERDAU CORSA SAPIDE GV PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECY  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTRGSUT  |Wida Flange Boam 10 X 2001250 X 27 ) 5193705
‘ AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
K3 CARREIERAMEXICR - SAHAG | o Shierag TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX | LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 13,181 KG 11035822/04
43990 54940 México ‘
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
12308989/000020 ASTM AG-19
i ASTM A992-11 (2015)
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA UNEEN 10204-06 .
om. 8327 __ i i 27.10.2022 | ASTM AS72-18 GR30 J | |
COMPOSICION QUIMICA N
o i . .
% Uk 5, % % o e i b 0 % CE b
0.173 0.825 0.027 0.011 0.217 0.252 0.023 0.011 0.104 0.214 0.001 0.383 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0.027
Twvaﬁc>wmm z,wn\.,z_?m U U - R
0 i - Y
R & ope e "Mra o
54.2 80.2 310 552.9 374.0 50
51.8 79.1 31.5 545.7 357.0 50
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.68
0.65
& & E B & =

COMENTARIOS / NOTAS

“

"

- Voo i

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 3/3
mmz°>= OO_NM\Dr CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE |D
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SADE CV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM ABRIASTZGS0 Wide Flange Beam /10 X 22#/250 X32.7 [ 100193905
; AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |} \\iras TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX | LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO [ TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 12.20 M 799 KG 11035823/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N ESPECIFICACION TECNICA
12308989/000020 ASTM A6-19
ASTM A%92-11(2015)
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA UNED 020306
0.C. 8327 27.10.2022 ASTM ASI2-180RS0
COMPOSICION QUIMICA i 5 - ) v
% ¥p %, A 9 ) Je 3 A 5] % G B
0.174 0.849 0.025 0.010 0.141 0.248 0.026 0.010 0.096 0.218 0.002 0.372 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0.028
_uwovmcm_u.kcmm\?__mﬁ.bznn._kw UTS/FU El i V&
YRy 1 gpe- o i Sh
51.8 82.8 32.5 571.2 357.1 50
55.4 74.3 30.5 5122 381.7 50
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.63
0.75
COMENTARIOS / NOTAS

Myt QA

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




CERTIFICADO DE CALIDAD

Pégina 1/2
E anc>c Oo_Nm> CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATEID .
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam / 10 x 26# / 250 x 38.7 0000173704
o . AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |y \\ippag TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | Ty TITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 8,025 KG 11035855/03
43990 54940 Meéxico
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N® ESPECIFICACION TECNICA
12308989/000130 ASTM A6-19
ASTM A992-11(2015)
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA UNE EN 10204.06
0.C. 8327 27.10.2022 ASTM A$72-18 GRS0
COMPOSICION QUIMICA M N
g . .
% L3 %, A A o fo 3P 5 ) % B b
0.170 0.827 0.029 0.009 0.128 0.279 0.035 0.010 0.108 0.188 0.001 0.366 0.000
COMPOSICION QUIMICA
s
0.022
mﬁo_uw_mu.ywmw Z«zmﬁ.bz_n.}w v U Ei U U —
: /
R4 & oe s Pa o
61.9 79.5 25.0 547.8 426.9 50
53.5 85.9 26.5 592.6 369.1 50
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.78
0.62
COMENTARIOS / NOTAS

e Qi

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




E GERDAU CORSA

CERTIFICADO DE CALIDAD Pagina 2/2
CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPIDE CV PLESA ANAHUAC Y CIASSADE CV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV S ARALASRY G Wide Flange Beam /10X 26#/250x38.7 | 5600173704
; AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG {4y sympag TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX | LONGITUD PESO COLATAZLOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 12.20 M 3,304 KG 11035856/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
12308989/000130 ASTM AG-19
' 1 H ASTM A992-11 (2015)
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA czw EN 10204-06 i
0.C. m“_*_m\‘. :_ .__. :, Mq._c.ucum >m._7_u A572-18 GR50 m __. ;_
COMPOSICION QUIMICA 5 . .
% M & % % G Mo 5P D) 8 % £k, £
0.186 0.922 0.029 0.009 0.108 0.202 0.029 0.011 0.104 0.232 0.001 0.393 0.000
COMPOSICION QUIMICA
s
0.027
vWOwWEU>wme%O>Z~ﬂ>m U U - U - VS/RY
R4 JRdi gne: ha Kiba e
55.6 81.3 26.5 560.9 383.3 50
53.1 85.9 26.0 592.2 366.3 50
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.68
0.62
: B . = > !

COMENTARIOS / NOTAS E

o M QU

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




