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SIDERTUL-

Cliente:

SIDERURGICA TULTITLAN S.A. DE C.V.
Calle Primera Sur s/n
Col. Independencia
Tultittan Edo de México
C.P. 54900
Tel. Fax. 58-94-00-44

CERTIFICADO DE CALIDAD

Ensayes Mecanicos y Quimicos.

MERCADO FERRETERO DEL SURESTE, S.A. DEC.V.

KATIONAL

ACCREDITATION

Cerhificate No.-Q16291

Folio: 24136

Fecha: 08 de Octubre del 2003

ZCmmz.o Colada | Grado| Producto Medida Longitud C Mn S P mmﬂcn_.No. de mmmmmﬁm:&m Alargamiento @ Doblez
Pedido Fluencia | ala Tension
Namero | Numero m % % % % kgfimm? kgf/mm? % Mandril 180 °
8415 71936 50 | ANGULO 2X1/4" 6.10 0.23 0.89 0.033 0.010 39.16 56.94 275 N/A N/A
71944 50 | ANGULO 2X 14" 6.10 0.25 o.w.m 0.039 0.017 42.08 59.31 25.0 N/A N/A
71955 50 | ANGULO 2X1/4". 6.10 0.25 0.86 0.040 0.016 40.03 56.50 24.5 N/A N/A
71953 50 | ANGULO 2X1/4" ) 6.10 0.22 0.90 0.040 0.014 39.99 56.36 27.5 ! N/A N/A
71966 50 | ANGULO 2X1/4" 6.10 0.23 0.92 0.040 0.015 40.51 57.05 265 N/A N/A
Observaciones:
No.DE REMISION: 111889
Nota:
Pruebas realizadas de acuerdo a la Norma:
[ ] NMx-C-407-ONNCCE, [_] ASTM A-615, ] nwxsa1z, [ nwxsa72, ING. RODRIGO GARCIA P.

[] [x]

ASTM A-36/A-6,

Prohibida la reproduccion total o parcial de este Certificado sin autorizacion de Siderurgica Tultitlan S.A. de C.V.

STFCC0406
Nivel de Revisién: 03

ASTM A-529/A-6.

Nombre

Autoriza: Jefe de Control de Galidad

Retencion: 2 Afos




