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CERTIFICADO DE CALIDAD

Ensayes Mecanicos y Quimicos.

TUBOS, CONEXIONES Y TANQUES, S.A. DE C.V.

Certificate No. Q16291

Folio:

24761

Fecha: 08 de Noviembre del 2003

Nuestro Colada " Medi Longitud c M s p Esfuerzo de | Resistencia A ient Dobi
Pedido Grado | Producto edida ongitu n Fluencia ala Tension \largamiento ® oblez
Namero | Numero m % % % % kgfimm? kgf/mm? % Mandril 180 °
64 72608 A-36 | ANGULO 1 X 109" 6.00 0.19 0.81 0.033 0.015 38.85 53.18 25.0 NA N/A
Observaciones:

No.DE REMISION: 112907

Nota:

Pruebas realizadas de acuerdo a la Norma:

[ ] NMx-C-407-ONNCCE, [_] ASTM A-615, 1 wwxs-113, ] NwxBa72, ING. RODRIGO GARCIA P.

ASTM A-36/A-6, |__| ASTM A-529/A-6. Nombre

[X]

Prohibida la reproduccion total o parcial de este Certificado sin autorizacion de Siderargica Tultitlan S.A.deC.V.

Autoriza: Jefe de Control de Calidad

STFCC 0406 / Retencion: 2 Afios

Nivel de Revision: 03



