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SIDERURGICA TULTITLAN S.A. DE C.V.
Calle Primera Sur s/n
Col. Independencia
Tultittan Edo de México
C.P. 54900
Tel. Fax. 894-00-44
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NATISNAL

SIDERTUL- Ensayes Mecanicos y Quimicos.
. Certificate No. Q16291
Cliente : TUBOS, CONEXIONES Y TANQUES, S.A.DEC.V. Folio: 24790
Fecha: 10 de Noviembre del 2003
Nuestro . Esfuerzo de Resistencia .
Colad Longitud C Mn S P Alargamiento Dobl
Pedido caca Grado | Producto Medida nattu Fluencia a la Tension gam! ® ovez
Numero Numero m % % % % kgf/mm’® _anBBN % Mandril 180 °
0064 72580 A-36 | ANGULO 1X0.109" 6.00 0.21 092 | 0.035 0.013 39.03 54.96 26.0 N/A N/A
72660 A-36 | ANGULO 1 X0.109" 6.00 0.19 0.87 0.037 0.017 38.85 54.38 235 N/A N/A
Observaciones:

No.DE REMISION: 112940

Nota:
Pruebas realizadas de acuerdo a la Norma:

_H_ NMX-C-407-ONNCCE, _H_ ASTM A-615,

H ASTM A-36/A-6, D ASTM A-529/A-6.

_H_ NMX B-113,

Prohibida la reproduccién total o parcial de este Certificado sin autorizacion de Siderurgica Tultittan S.A. de C.V.

ST F CC 04 06
Nivel de Revisién: 03

H_ NMX B-172,

ING. RODRIGO GARCIA P.

Nombre

Autoriza: Jefe de Control d

F

Calidad

Retencion: 2 Afos




