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371 e REMISION: 318531 )
7eoN TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S.A:x . c00oss01c
( CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA
[ CLIENTE CONFIRMACION DE VENTA INSPECTOR FECHA | No.
FERRETERA ANAHUAC, S.A. DE C.V. 043625 7 U1 18701702 02000819
( TIPO DE TUBO f DIMENSIONES ) PESO NOMINAL  [GRADODEACERO| EXTREM oS )
| CONDUCCION mm>zrmmm,‘ 323.90 MM X 10.30 MM | 79.72 KG/M rw\x#m PSL1 ) BISELADO NORMAL )
ESPECIFICACION O ESTANDARD |, 10 1 2000/99/1995 - AS5/99B LONGITUD O RANGO SUPERFICIE [PRESION HIDROSTATICA)
API 5L/ASTM A106/ASME SA106/ASTM A53 5.50 / 6.50 MTS Tk 159 KG/CM2 5 SEG
> > —
PRUEBA DE TENSION LONGITUDINAL PRUEBA DE TENSION TRANSVERSAL
NO. %ALARGAMTO. FLUENCIA / PROB. TENSION XALARGAMTO. FLUENCIA / PROB. TENSION
COLADA FLUENCIA RESISTENCIA EN 2 PULG RESISTENCIA >zn:o mmvmm R _FLUENCIA RESISTENCIA EN 2 PULG RESISTENCIA ANCHO ESPESOR
KG/MM2 KG/MM2 OBT. REQ. xzmr KG/MM2 OBT. REQ. MM. MM.
MINIMO g 17.15
MAXIMO e - .
93674 31.29 50.08 41 0.62 37.60 10.60
93674 31.76 50.01 41 0.64 37.70 10.30
92708 32.86 51.03 42 0.64 38.20 10.50
92708 33.00 50.94 42 0.65 38.00 10.20
64113 31.98 49.28 40 0.65 37.80 10.60
64113 31.92 49.39 40 0.65 37.80 10.60
INSPECCION SATISFACTORIA: * - EMI - FLVI -
**% BARNIZADQO \\ -
. Eroa AL -
«M.Nwmwow <\W_N£4>oa.vom+>., 402, | CANTIDAD 30 PZAS. _._O..._> 1D m §>zc_n>04cm>ohmuw_m el MJZAMWMOM%ﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬂw%ﬁﬂﬁﬁ%ﬁ%ﬁ”ﬁn
TEL(52-29) 89-11-00, FAX(52-29) 81-11-20 CERTIFICACION DE CALIDAD NOMBRE Y FIRMA | DE REFERENCIA Y SATISFACE LOS CORRESPONDIENTES REQUERIMIENTOS. J

E ! DICA 777 040
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37 - 1 L _ REMISION: 318531 )
7eoN TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S.Ac:x.: oooosssis
( CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA
( CLIENTE , CONFIRMACION DE VENTA INSPECTOR FECHA | No. A
FERRETERA ANAHUAC, S.A. DE C.V. 043625 7 U1 18701702 102000819
[ TIPO DE TUBO [ DIMENSIONES PESO NOMINAL  [GRADODE ACERO[ EXTRE MOos )
| CONDUCCION SEAMLESS| 323.90 MM X 10.30 MM | 79.72 KG/M rm\th PSL1 F BISELADO NORMAL )
( w <
ESPECIFICACION O ESTANDARD ji 10 1 2000/99/1995-A95/998 LONGITUD O RANGO SUPERFICIE PRESION HIDROSTATICA
API 5L/ASTM A106/ASME SA106/ASTM A53 5.50 / 6.50 MTS Fokk 159 KG/CM2 5 SEG
> A
( MISCELANEA DE ENSAYOS A
NO. REDUCCION AREA DUREZA RUGOSIDAD

KM. 433.7 CARRET. MEX.-VER.
VIA XALAPA. APARTADO POSTAL 402, CANTIDAD
VERACRUZ, VER.

TEL(52-29) 89-11-00, FAX(52-29) 81-11-20
.

30

PZAS.

HOJA 2DE 3 /IG.

X % ; _GRADOS  MICRAS
MINIFO ( )
MAXIMO 22.0 ( )
93674 76.5 TRB BUEND
93674 76.5 HRB BUENO
92708 72.5 HRB BUENO
92708 71.9 HRB BUENO
64113 74.8 HRB BUENO
64113 74.8 HRB BUENO
e ORIGINAL /L %\ﬁ & .
. G iA M R

T Y

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS DESCRITOS AQUI FUERON
MANUFACTURADOS, PROBADOS E INSPECCIONADOS EN ACUERDO CON LA ESPECIFICACION

CERTIFICACION DE CALIDAD NOMBRE Y FIRMA | DE REFERENCIA Y SATISFACE LOS CORRESPONDIENTES REQUERIMIENTOS. g

L

DICA 777 040
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37 : 1 i REMISTON: 318531 )
7 oN TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S.Ax:x . o004
( CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

( CLIENTE CONFIRMACION DE VENTA INSPECTOR FECHA | _ No. |

FERRETERA ANAHUAC, S.A. Dt C.V. 0436257 01 18701702— 02000815

[ TIPO DE TUBO f DIMENSIONES | PESO NOMINAL  [GRADODEACERO]  EXT REMOS )

| CONDUCCION SEAMLESS 323.90 MM X 10.30 MM | 79.72 KG/M rm\xam PSL1 F, BISELADO NORMAL )

*** BARNIZADO

NOTAS: ORDEN DE COMPRA 15027
MATERIAL DE ACUERDO A NACE MRO175-97

PLANTA/MILL:

KM.433.7 CARRET. MEX.-VER.

VIA XALAPA. APARTADOC POSTAL 402,
VERACRUZ, VER.

TEL(52-29) 89-11-00, . 11
(52-29) 00, FAX(52-29) 81-11-20

ORIGINAL §Nwm¥ :
CANTIDAD “wo PZAS. IOr._> “w _um w & > m

1_.u.m_u.mﬂ__..._OPO_OZOmm._.\e,z_u}*»_u JuLio 1, 2000/99/1995 - A95/99B LONGITUD O RANGO SUPERFICIE w_ummw_oz I_OmOm._.>._,_O>)
API SL/ASTM A106/ASME SAL06/ASTM AS3 550 / 6.50 MTS ok 159 KG/CM2 5 SEG
> : A J
ANALISIS QUIMICO DE PRODUCTO A
NO. C M SI P S M CR V N N CU SN A TI B AS CA N
COLADA ¥ "N T s g ¥ ¥ %
MINIMO 0.27 0.10 ,
MAXIMO 0.250 1.35 0.030 0.0300 0.150 0.40 0. omm . 0.40 a »@a
93674 0.180 0.68 0.27 0.008 0.0030 0.0Z7 0.05 0.000 0.000 0.0 0.1I76 U.008 0.01I9 0.000 0.0000 0.004 0.0018 0.0061 0.00 0.00
93674 0.180 0.68 0.27 0.008 0.0033 0.028 0.05 0.000 0.000 0.06 0.124 0.008 0.018 0.000 0.0000 0.004 0.0020 0.0061 0.00 0.00
92708 0.180 0.66 0.28 0 008 00005 0.024 0.06 0.000 0.000 0.04 0.121 0.007 0.018 0.000 0.0000 0.003 0.0019 0.0069 0.00 0.00
92708 0.180 0.66 0.29 0.009 0.0006 0.023 0.06 0.000 0.000 0.04 0.120 0.007 0.018 0.000 0.0000 0.003 0.0020 0.0069 0.00 0.00
64113 0.190 0.66 0.28 0 008 0.0069 0.051 0.09 0.000 0.000 0.06 0.125 0.008 0.019 0.000 0.0000 0.008 0.0030 0.0067 0.00 0.00
64113 0.190 0.66 0.28 0.008 0.0065 0.052 0.09 0.000 0.000 0.06 0.125 0.009 0.019 0.000 0.0000 0.008 0.0029 0.0067 0.00 0.00

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS DESCRITOS AQUI FUERON
MANUFACTURADOS, PROBADOS E INSPECCIONADOS EN ACUERDOCON LAESPECIFICACION
CERTIFICACION DE GALIDAD NOMBRE Y FIRMA [ DEREFERENCIAY SATISFACE LOS CORRESPONDIENTES REQUERIMIENTOS. |
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