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| 0 CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA |
CLIENTE CONFIRMACION DE VENTA INSPECTOR FECHA . No. R
| FERRETERA ANAHUAC, S.A. DE C.V. 044412 / 03 22/02/02 | 02002494
[ TIPO DE TUBO DIMENSIONES PESO NOMINAL @§Um>0me. EXTREMOS ™
__CONDYGGION- SEAMLESSL 219,10 MM X 06 40 MM A 33 31 KG/M___ A\ B/X42 PSI1 BISEL ADO NORMAL —
ESPECIFICACION © ESTANDARD ~ “LONGITUD O m>zmo .. SUPERFICIE .:ummm_Oz HIDROSTATICA
JULIO 1, 2000/99/1995-A95/99B
,__API 5L/ASTM A106/ASME SA106/ASTM AS3 5.50 / 6.50 MTS ok | 128 KG/CM2 5 SEG
PRUEBA DE TENSION LONGITUDINAL PRUEBA DE TENSION TRANSVERSAL
NO. YALARGAMTO. FLUENCIA / PROB. TENSION YALARGAMTO. FLUENCIA / PROB. TENSION
COLADA FLUENCIA RESISTENCIA EN 2 PULG RESISTENCIA ANCHO ESPESOR FLUENCIA RESISTENCIA EN 2 PULG RESISTENCIA ANCHO ESPESOR
KG/MM2 KG/MM2  OBT. REQ. MM xm\x,m KG/MM2  OBT. REQ. MM. MM.
MINIMO 7715
MAXIMO
91980 33,18 5048 427 U.66 38.10 6.20
91980 33.81 50.53 39 0.67 37.90 6.30
91979 31.63 49.68 39 0.64 37.80 6.50
91979 g 32.94 50.46 38 0.65 37.80 6.20
INSPECCION SATISFACTORIA: * - EMI - FLVI - MPI -
qwrmmum_mmw/mwwhjcc c ORIGINAL & ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS cmmom:oW AQUI FUERON
VIA XALAPA, APARTADO POSTAL 402, ANTIDAD 32 PZAS. HOJA 1 DE 3 JARES MANUFACTURADOS, PROBADOS E INSPECCIONADOS EN ACUERDO CON LA ESPECIFICACION
TEL(52:20) B9-11-00, FAX(52:29) 81-13-20 ommj_"_o>o_oz DE CALIDAD NOMBRE Y FIRMA { DE REFERENCIA Y SATISFACE LOS CORRESPONDIENTES REQUERIMIENTOS. g
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FeN TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S.Aw" %
| QS CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA .
CLIENTE CONFIRMACION DE VENTA INSPECTOR FECHA | No. )
| FERRETERA ANAHUAC, S.A. DE C.V. 044412 / 03 22/02/02 02002494
( TIPO DE TUBO DIMENSIONES PESO NOMINAL _ JGRADODEACERO]  EXTREMOS |
 CONBUCCION-—— SEAMLESY X 0640 MM A 33 31 KG/M__ | B/X42 PSL1 BISELADO NORMAL )
ESPECIFICACION O ESTANDARD | : LONGITUD O RANGO SUPERFICIE PRESION HIDROSTATICA)
JULIO 1, 2000/99/1995-A95/99B E— e
__API SL/ASTM A106/ASME SA106/ASTM A53 5.50 / 6.50 MTS Fekk | 128 KG/CM2 5 mmm&
: MISCELANEA DE ENSAYOS
NO. REDUCCION AREA DUREZA RUGOSIDAD
COLADA  LONG. TRANSV. HRC  (HRB) APLASTAMI ~ABOCARDADO DOBLEZ MEDIDA ESCALA
X ¥ % GRADOS MICRAS
MINIFO ( T -
MAXIMO 22.0 ( “)
YT980 76.5 HRB BUERO
91980 76.0 HRB BUENQ
91979 75.7 HRB BUENO
91979 75.6 :wmwe ~..BUENO
o DARNTZADE \w\ |
S B oo, e |RIGINAL O DB (o sooumeno cerninon e Los rronucros osomos au ueron
%»sg:bo. FAX(52-29) 81-11-20 CERTIFICACJON DE CALIDAD NOMBRE Y FIRMA DE REFERENCIA Y SATISFACELOS CORRESPONDIENTES xmocmm:s_mz._dmg
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o1 $ > m e REMISION: 323005 |
Fen TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S.Aq oo
| A CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA - ;
[ CLIENTE CONFIRMACION DE VENTA INSPECTOR FECHA. ~ No. |
FERRETERA ANAHUAC, S.A. DE C.V. 044412 / 03 22/02/02 | 02002494
[ TIPO DE TUBO [ DIMENSIONES PESO NOMINAL  [GRADODEACERO] EXTREMOS |
___CONDUCCION — SEAMLES 219 10 MM X 06 40 MM 4 3331 xm\z<||l||||Lrmhxmmlmmrpllhn,mHmmr>oo NORMAL )
ESPECIFICACION O ESTANDARD :  LONGITUD O RANGO SUPERFICIE PRESION HIDROSTATICA ]
JULIO 1, 2000/99/1995-A95/998 — = —
(_API 5L/ASTM A106/ASME SAL06/ASTM A53 5.50 / 6.50 MTS kK | 128 KG/CM2 5 SEG
ANALISIS QUIMICO DE PRODUCTO
NO. C MM SI P S MO CR SN AL TI B AS CA N
COLADA % % % % % % % ¥ e X % % % % % % %
MINIMO 0.27 0.10 Gl ,
MAXIMO 0.250 1.35 - 0.030 0.0300 0.150 0.4

NOTAS: MATERIAL DE ACUERDO A NACE MRO175-97

—kkk DADMTIZARNN

V;Z._.)\I_Fﬁ\":l—- \IWWL LMUYJ

KM. 433.7 CARRET. MEX -VER.

VIA XALAPA. APARTADO POSTAL 402,
VERACRUZ, VER.

TEL(52-29) 89-11-00, FAX(52-29) 81-11-20

ORIGINAL
HOJA

CANTIDAD PZAS.

32 3 DE

CERTIFICACION DE CALIDAD NOMBRE Y FIRMA | DE REFERENCIA Y SATISFACE LOS CORRESPONDIENTES REQUERIMIENTOS.
o
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ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS DESCRITOS AQUI FUERON
MANUFACTURADQOS, PROBADOS E INSPECCIONADOS EN ACUERDO CON LA ESPECIFICACION
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