CERTIFICADO DE TUBERIA |No.cerRTIFICADOcertificate No.): 020184
i CLIENTE (customer): i _
PIPE CERTIFICATE HYLSA S.A. DE C.V.
DIRECCION(address):
/ ] AV GUERRERQ No. 151 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66452
O.T. DIAMETRO ESPESOR GRADO ESPECIFICACION PROCESO PEDIDO O. PREPARACION _umOTvﬁ
{order no.) (outside diam.) {thickness) (grade) (specification) (process) {contract) (preparation order) (date)
33176 12.750" 0.375" A53-B | A53-A ASTM ERW SIN B-025-2002 26/04/02
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PRUEBA HIDROSTATICA: PRESION: TIEMPO:
hidrostatic test) (pressure) 1240 Psi {time) 10 sec (JorRIENTACION(orientation): 6 SOLDADURA (weid) CERTIFICAMOS QUE EL MATERIAL DESCRITO HA SIDO HECHO DE ACUERDO CON LA mmnmn,m_n.ymwz
MENCIONADA, Y QUE LOS RESULTADOS SON COMO APARECEN EN LOS REGISTROS DE LA COMPARIA
WUTRAMONIDONL 8 128 & STANDARD DE REFERENCIA ¢ i TRANSVERBAL (tpnsverse) T-METAL BASE (ese hatal) (WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MADE IN ACEGRDANCE ___sﬁ.q.:m
: . REFERENCE STANDARD 2. LONGITUDINAL (longitudinal) 8. ZONA AFECTADA (ha.z) SPECIFICATION MENTIONED AND THAT THESE TEST RESULT ARE AS THEY %wﬂ?@;m ORPS.OFFHE
 PENETROMETRO (penelrometer) N/A TAMARO (size) 9. LINEA DE FUSION (fusion line) COMPANY). PEN e ..wé@% ,m»
ol 1. RECTANGULAR(rectanguiar) 1%*  TIPO DE PRUEBA (type) ) / i0 .Wﬂah.m«u\ 7
NORMALIZADO DE SOLDADURA: TEMPERATURA (temperature); 1600° F Min, 4 CILINDRICA(round bar) 0.500* H: COLADA (heat) , SRUECYS
treatment weld) Rt o }5 CILINDRICA(round bar) 0.350" P: PRODUCTO (product) . £
REFERENCE STANDARD  F: U.T. DRILLED HOLE 146", G: U.T. DRILLED HOLE 1/8", LOCALIZACION (location) R: REMUESTREO {recheck) L Contr ]
I: U.T. NOTCH N-5, J: U.T. NOTCH V-10 L: RT HOLE 1/167, N: RT HOLE 2-2T O: RT HOLE 2-4T ’ . il
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