{order no.}

DIAMETRO ESPESOR
{outside diam.) {thickhessy

———

CERTIFICADO DE TUBERL No.CERTIFICADO(certificate No.): 040383

CLIENTE(customer):
PIPE CERTIFICATE PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.
DIREGCION(address): = AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66 O

COL. SAN. FCO. CHILPAN TULTITLAN. EDO DE MEXICO C.P. 54940.
GRADO ESPECIFICACION PROCESO ™ PEDIDO ©. PREPARACION PROVEEDOR EECHA

{grade) (specification) (process) {contract) {preparation order) (stpplier) {date).

12.750" 0.250" ERW 100000317 B-088-2004 AHMSA 14/07/04
T UNIDADES: ORIENTACION! °C ORIENTACION
Y {units) (orientation) o (orientation)
e PSI g
E
(Y:5)
6
509 | 230523 [H|7| 55691 67987 | 34 [0.81 P|710.17]| 0.48]0009] 0.014 | 0.013{0.033]| 0.020]0.019| 0.031]| 0.009| 0.003 | 0.002] - | 0.002| - - - - -
6 75428
280 | 230602 |H|7| 50818 66839 | 32]0.76 Pl 7]0.17| 0.46]0013]| 0.010 | 0.01 | 0.050] 0.020]0.027| 0.024]| 0.009| 0.002 | 0.001( - | 0.002| - - - - -
S 79946
64 | 430075|H|7] 52122 | 69247 | 35(0.75 Pl 7]|0.15|045]0.016| 0.011 [0.013]| 0.041] 0.027 | 0.027| 0.050| 0.004| 0.001 |0.001| - | 0.002| - . - - .
PRUEBA HIDROSTATICA:  PRESION: TIEMPO:
(hidrostatic test) (pressure) 820 s (time) sec (JORIENTACION(orientation): 6. SOLDADURA (weld) CERTIFICAMOS QUE EL MATERIAL DESCRITO HA SIDO HECHO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION MENCIONADA, Y QUE LOS RESULTADOS
ULTRASONIDOWU.T.): STANDARD DE REFERENCIA: G 1. TRANSVERSAL (transverse) 7. METAL BASE (base metal) SON COMO APARECEN EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA
: o (WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATION MENTIONED AND
(ultrasonic) REFERENCE STANDARD 2. LONGITUDINAL (longitudinal) 8. ZONA AFECTADA (h.a.2) THAT THESE TEST RESULT ARE AS THEY APPER IN RECORDS OF THE.COME
RAYOS-X (RT): PENETROMETRO (penetrometer): N/A TAMANO (size) 9. LINEA DE FUSION (fusion fine)
(x-ray) 3 RECTANGULAR(rectangular) 1%2"  TIPO DE PRUEBA (type)
INORMALIZADO DE SOLDADURA: TEMPERATURA (temperature): 1600° F. J4.CILINDRICA(round bar) 0.500" H: COLADA (heat)
(heat treatment weld) 5.CILINDRICA(round bar) 0.350" P: PRODUCTO (product)
REFERENCE STANDARD  F: U.T. DRILLED HOLE 1/16". G: U.T. DRILLED HOLE 1/8". LOCALIZACION (location) R: REMUESTREO (recheck) /.\ Co
I U.T. NOTCH N-5, J: U.T. NOTCH V-10 L: RT HOLE 1/16", N: RT HOLE 2-2T O: RT HOLE 2-4T
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