CERTIFICADO DE TUBERIA No.CERTEICADO(certificata No.). 050481
d / CLIENTE(customer):
Tiibs Sheto - PIPE CERTIFICATE PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A DEC.V. d
FRACElD e DIRECCION[acdress). AV VALLE DE LAS ALAMEDAS #2660
i COL._SAN FCO. CHILPAN TULTITLAN. EDO. DE MEXICQ C.P. 54940.
T DIAMETRO ESPESOR GRADO ESPECIFICACION PROCESO PEDIDO 0. PREPARACION PROVEEDOR FECHA
(order no ) (outside diam.) {thickness) (grade) {spacification) (process) (contract) (preparation order) (supplier) (data}
33378 12.750" 0.225 X-42/B/AS3B APISLED. 43/ ASTM ERW 100001460 B-096-2005 AHMSA 16/12/05
5 [ PRUEEA DE TENSION tensile tesh £ x PRUEBA DBE IMPACTO (impact test) BWTT e {TANALISIS OUIMICO f chemigal analysis (961
tuse |couing | v L S i m w “ : 1 bl m
e i e 1 3 gl 2 ENERGY (losini SHEAR AREA shEARARER |zl 1]0
7 iT8) HEL TSTS H 1 2 3 adGHla 2 3. awsl|os 2 avaelMlelel € Mo B 5 o YIS o K i Mo Ti Nb B W N Als Ca  'PCM CE
6 74100
B8 151497 | H| 7| 47500 | 565400 38 0.72 P| 7| 0.15| 050 oooe | o010 0 12| 0 04| 0.04| 0oz0| 0.030| 0.008 - - - - - - - - 0.25
[ 74200
9 251849 | H| 7| 42200 | 60300 39 0.69 P|7|0.18| 0.47| 0.013| 0 002 0.030( 0.030 | 0.005 - - - - - - - - 0.27
PRUEBA HIDROS PRE
(hidrostatic feet) {press 1400 po NIA  sec  Clomentacion 6. SOLDADURA (weld)
ULTRASO 1 DE REFERENCIA & [& 7. METAL BASE {pase e
[WE HEREBY CERTIFY THAT
[ultrasonsc) 8 ZONA AFECTADA (haz)
RAYOSX (RT) MNIA o LINEA DE FUSION nie)
[{x-ray] 3 ANGULARrectangular TIPC DE PRUE
NORMALIZADO BE SOLOADURA 1600° F. MIN. NDRICA[round bar) 0.500°
ineat reatment weldi TO [product)
REFERENCE STANDARD) F U T. DRILLED HOLE 1116, G U T DRILLED HOLE 1/8" R AEMUESTREQ (1echeck)
L UT NOTCH M-S J UT. NOTCH V.10 L AT HOLE 148", N' RT HOLE 2-2T O 8T HOLE 24T J Eﬂﬂa
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