. o, 125 b o CERTIFICADO DE TUBERIA No.CERTIFICADO(certificate No.) 050749
d Col. Del Nario :
Monterrey N.L féxico CLIENTE(customer):
: T .n_,.m&m: - PIPE CERTIFICATE PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DEC.V.
A.CUQOQHQ TEL3055555 - :
Faxinsosen DIRECCION(address).  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 56 O
COL. SAN. FCO. CHILPAN TULTITLAN, EDO DE MEXICO C.P. 54940.
o BIAMETRO ESPESOR GRADO ESFECIFICACION PROCESO FEDIDO 0. PREFPARACION PROVEEDOR FECHA
{order no.j (outside diam.) (thickness) {grade) (specification) {process) (contract) {preparation order) (date)
33376 10.750" 0.225" X-42/BIAS3 B | API 5L ED. 43/ASTM ERW 37 B-141-2005 HYLSA 14/12/105
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<] 79000
78 | 151709 | H| 7| 44200 67100 40 | D.66 P|7|018]| 042 | 0.013| 0.008| 0.110| 0.039| 0.050 | 0.030 - - - - - - 0.:28
8 69500
149 | 251848 | H| 7| 45800 60800 38 10.75 P|7|0.18| 047 |0.013| 0.008| 0.110] 0.046| 0.020 | 0.030| 0.030 05 - - - - - - - 027
6 72100
178 | 252128 | H| 7| 42200 71600 40 | 0.59 P|7|0.18| 0.55 | 0.014| 0.008 | 0.120 | D.036| 0.040 | 0.020| 0.040 - - - - - 028
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