Tubacero

Al Gusftars
M. 3729 e
ol Del Horte
Montarray N.L. México
CP.64500

CERTIFICADO DE TUBERIA

PIPE CERTIFICATE

Mo.CERTFICADO(cerificate No.)

050783

CLIENTE(customer):
PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A DECV

TEL 3055656 s :
el DIRECCION address). AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66 O
COL. SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN. EDO. DE MEXICO C.P. 54940,
O DIAMETROC ESPESOR GRADD ESPECIFICACION PROCESO PEDIDO 0. PREPARACION PROVEEDOR FECHA
(order no. ) (outstide diam.) {ickness) (grade) {spacification) (process) (contract} (preparation ordear} {supplier) (date)
33258 12.750" 0.225' X-42/B/A-53-B] API5L ED. 42/ ASTM ERW 100001460 B-096-2005 AHMSA 18/12/05
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PRUEBA HIDROSTATICA PRESION TIEMPO
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