ubacero

Ave. Guerrero

Mo, 3720 nte.

‘Cal. Del Norte
Monterrey N.L. México

CERTIFICADO DE TUBERIA

PIPE CERTIFICATE

070066

No.CERTIFICADO|certificate No.):

CLIENTE(customer):
PLESA ANAHUAC Y ClAS, S A DECWV.

DIRECCION{(address):
TULTITLAN, EDO. DE MEXICO. C.P. 54840

AN VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66 O COL. SAN FCO. CHILPAN

DIAMETRO E

oT. SPESDR GRADO ESPECIFICACION PROCESO PEDIDO O. PREPARACICN PROVEEDOR FECHA
{order no.) {outside diam.} (thickness) {grade) (specification) {process) {contract) (preparation order) {supplier) (date)
33429 12.750" 0.225" X-42/5LB/ AS3B API 5L 43 ED/AS. T.M. ERW 2407 B-364-2006 APM 19/01/2007
- ; T | PRUEBADE WPACTO Grapsetes W : .
wweo | eowon | v | L) TETT LI AY 2|2 2 frens 3,
(pie) (hieat} P . z| @ . . 1=l
: clel re 1 3 B & | eNERGY gbsi SHEARAREA |SHEARAREA |2] ol
{¥.8) (T.5) WEL  YETS 1 2 3 oavel 1 2 3 AvG| 1 2 ave|Tlele]l C Mn P 5 Si Al Cu Cr i Mo Ti Nb B W M Als Ca PCM CE
6 76300 H]7|018]071]0012]0.003| 0184 | 0.034 - - - - - - - - - - - - -
928 0612828 | H| 7| 51400 67900 | 40| 0.78 Pl 7|05 068]0012| 0.003| 0.180) C.030 |0.010| 0.013) 0020 | 0.001| 0.001| 0.C01| D.0001 | D.OOT| - - |oooif og | 027
Pl 7{016] 067 0.013| 0.003|0179] 0032 |0.011]0.013] 0.021 | 0.001 0.001| 0.001| 0.0002 | D.O01| - - |ooot) oz20| 028
8 72700 H| 7{018]071]|0.013| 0.014| 0170] 0.042 - - - - - - - - - - - - -
583 | NADSB3919 | H | 7| 52800 69100 | 40| 0.77 Pl 7io1s|068| 0.012| 0012]0168] 0.040 |0.010] 0.014] 0.015 | 0.002| 0.002| 0.001] 0.0002 | 0.002| - - |ooo1| o1e| 027
Pl 7]o14]087|0011]0012]0164] 0.041 |0.010] 0.013| 0015 | 0002|0002} 0.001| 0.0001 | 0.002| - - |ooot| o8| 028
6 69700 H| 71018|070|0.012|0014] 0.180| 0048 - - - - - - - - - - - - -
514 | NATS63827 | H | 7| 49600 66400 | 37| 0.75 Pl 7]016| 0688|0010 0012| 0178| 0.046 |[0.010| 0.016| 0016 | 0.002 | 0.002} 0.001| 00001 | 0.002| - - |ooot| 020 028
Pl 7|01s| 067 0.012| 0.013| 0.180| 0.045 | 0.010] 0.015| 0.015 | 0.002| 0002|0001 00001 | 0o0Z| - - |ooo1| oag | 027
6 71700 H| 7|018| 067| 0013| 0.002| 0189| Doae | - | - . . - - . - - - - - -
456 0812922 | H|7| 54000 70000 | 41| 0.77 Pl 7|015| 085} 0012|0001 | 0.165| 0.045 |0.008| 0.012| 0.014 | 0.001]0.001|0.001| 00010 | 0.002| - - joootfoaa| 028
Pl 7({016{064] 0010 0.001| 0.166| 0.044 |0.008| 0.012) 0.013 | 0.001]| 0001|0001 | 00001 | 0.002| - - jooot| 020 027
8 74800 H| 7| 018|067 0.014| 0015|0160 0.046 - - - - - - - - - - - - -
687 | NABSE3916 | H | 7| 52300 69400 | 40| 0.75 P|7|015|065] 0.13] 0.014 | 0.158| 0.042 |0.012) 0.010) 0.020 | 0.002) 0.001| 0.001 | 0.0001 | 0.001) - - |ooot) 018 | 028
P| 7016|064 0.012| 0013|0155 0.042 {0011 0.012| 0018 | 5:001) 0.002 [0.001| 0.0002 | DOD2| - - |ooot) 020 027
5] 70200 H| 7{018|070| 0.014 | 0.015) 0180 0052 | - - - - - - - - - - - - - -
162 | NA15S638913 | H | 7| 50800 67300 | 41} 0.75 Pl 7098|070 0012] 0014|0175 | 0.050 [0.010] 0.020| 0.021 [0.002| 0.005] 0.001| 0.0002 | 0.001| - - |ooo1| ozZ0| o028
Pl 71015068 0013{ 0014 0174 0,048 [0.010| 0.020| 0.022 | 0.001 | 0.005] 0.001| 0.0002 | 0.001) - - |ooot| ode) 027
& 67800 H| 7| 018| 0.71| 0.013] 0.002| G184 | 0.034 - - - - - - - - - - - - -
734 0633044 | H| 7| 47100 81500 | 38| 077 Pl 7|015|0688|0012]0.003( 0180 0.030 |0.010| 0.013| 0.020 | 0.001{0001| 0.001| 0.0001 | 0.001 - - |ooot| oae| 027
Pl 7{016|067|0012| 0.003|0179] 0032 [0011] 0.013] 0.021 | 0.001{ 0001 0.001| 0.0002 | 0.001 - - |ooot| ozo) 028
5] 75100 Hl7|o1g|o72|001|0004|0178| 0,032 - - - - - - - - - - - - =
411 0833046 | H| 7| 51800 70200 | 38| 0.74 Pl 7|{018{070{0010| 0003|0175 0030 |0010|0020) 0021 | 0002|0003 | 0.001 [ 0.0002 | 0.001 - - |ooo1| oz2| 030
Bl 7|018|0o70|0.010| 0002|0173 0.030 {0010 0.020] 0.018 | 0.001) 0.002 | 0.001 | 00002 | 0001 [ - - 000t 022 030
G 71200 H| 7012|067 | 0.013| 0022|0163 0048 - - - - - - - - - - - - -
643 | 270025916 | H | 7| 50500 67300 | 35) 0.75 Pl 7018 064|0.012| 0.020)0182| 0042 [0.010] 0.012] 0.014 | 0.002| 0.001 | D.001) 0.0002 | 0.001 - - |oooi| 022 028
Pl 7lo16|064| 0011 | 0020] 0160 0041 (0.011) 0.012) 0016 | 0.001 | 0.001 | Q001 | 00002 | D.ODT | - - |ooot| ozo | 027
6 71100 H| 71018| 0.70| 0.014 | 0.016) 0140 | 0.042 - - - - - - - - - - - - -
11 | NASSE3TE8 | H | 7] 50800 68200 | 40| 0.74 Pl 7]015{070|0012{0012| 0.135| 0040 |0.012| 0.020| 0.025 [ 0.003} 0.006| 0.001| 0.000Z | 0.002) - - jooot| oae| 07
Pl 7015|068 0011]0.013[0.130| 0.040 |0.012{ 0.020| 0026 | 0.003| 0008| 0.0011 0.0002 | 0002 - - |0001| 048 027
PRUEBA HIDROSTATICA PRESICN: TIEMPO-
(hidrasiatic test) {pressue) 1260 psi (Eme) 10 SBC CRIENTACION orentation) & SOLDAGURS (wald) CERTIEICAMOS QUE EL MATERIAL CESCRITO HA SIDO HECHD BE ACUERDD COM 1k
ULTRASONIDO( 7.1 STANDARD DE REFERENCHY J 4. TRANSVERSAL (wansverss] 7. METAL BASE [base metal) A HEREEY CERTIEY THAT WATERIAL nmmnn_mmwﬂm_»»mu_wnmnmz.u, o :
{ultrasenic) REFERENCE STANDARD UBINAL (longitudinaly 8 ZOMA AFECTADA tha 2.) TEST RESULT ARE L
RAYOS-K (RT) PEMZTROMETRO (penatramater) MIA 3 LINEA DE FUSION {fusisn ling} mmﬁ
(x-ray) 3. RECTANGULAR{rectargular TIPD OE PRUEBA, [type) (oA
NORMALIZADO DE SCLDADURA: TEMPERATURS (tamparaturs | 1600° F. MIN.  Jaciunoricaieond bar 0 500 H: COLADA (haat) | 3
(heat treatment weld) 5 CILINDRICA{reund bar} 0,350 P PRODUCTO {pradust) N -
REFEREMCE STANDARD F' U T. DRILLED HOLE 1ME°, G U T DRILLED HOLE W&, LOCALIZACION (lacatian) R REMUESTRED {recheck) 003:‘0_ 4 al
I U.T. NOTCH N-5, 5 U T KOTCH V=101 RT HOLE 116", N; RT HOLE 2-2T ©: RT HOLE 2-4T
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