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NORMAS APLICABLES ASME B16.5-Q6
Requirements - Normes applicables
. _ MARCA DEL FABRICANTE
MATERIAL CORRESPONDIENTE ASTMA105N-S8 Mark of factory b .
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% MOYENNE
14 468 |{SO 6 150LB RF A10EBN NE 368AV | B29 | 307 |30,5|84,0 182
10 . 1058 |WN 6 1BQLB S40 RF A105N NE 247AV | B15| 307 (30,2 (84,0 180
13 . 75 |WN 6 300LB S40 RF A105N NE SAX 518 | 301 |30,2 52,1 162
COLADA COMPOSICION QUIMICA - STEEL MAKER'S LADLE ANALYSIS - ANALYSE CHIMIQUE - Las dimensiones y la condicién superficial se hallaron satisfactorias
num,ﬂm A X CEQ |- Dimension and surface condition were found acceptable
N C% Si % Mn % P % S% Cr % Ni % Mo % Nb % V% Cu % % |- Les dimensions et etats de surface sont satisfaisants
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mmy.c.,\ 0,1¢, 0,18 0,850,014 0,014 | 0,09 | 0,18 0,02 (< .02 (< .02| 0,24 |0, 380 |- Los materiales citados cumplen las normas aplicables
JAV | 0.2 0.19 ap (0.012 (0. 028 05| 0.13| 0.02 |¢ 21¢ .02| 0,28 |0, 390 | Manufacturing requirements are satisfied
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