CLIENTE / Customer / Client

CERTIFICADO DE INSPECCION
Works Certificate - Certificat d'Usine

DIN 50049/ 3.1.B.
EN 10204 /3.1.B.

\Y/ULMA

PBe/04a/02 85444 1
FECHA: =%/ &/ e N.° - t HOJA ! N.°: 922164
Date-Date: No.-N.° Page: ULMA FORJA, S. COOP.
B Zubillaga, 3 » Apdo. 14
~ 20560 ONATI (Gipuzkoa) SPAI
probucto BRIDAS SUPEDIDON°, 2268 (17,04 ,.02) pe 17/04/02 Tel. 34 - oawm%mmw Nay20g
Article - Produit Your Order No. of. - de Fax: 34 - 943 781808
Votre Cde. N.°
NORMAS APLICABLEs A SME R16.5-36
Requirements - Normes applicables
MARCA DEL FABRICANTE
MATERIAL CORRESPONDIENTE ASTMA10EN-98 Mark of factory
Material Correspondent - Qualite  AGMEGSA10EN NACE MR-0Q1-7E/02 Marque du fabricant
MODO DE FUSION (*) DEPARTAMENTO .U: NTTIA DE CALTDA
Steel making - Elaboration de I'acier Section
E=Elec. Y =Oxigeno basico Departement
PROBETA test bar
ALARGAM.
OBSERVACIONES o | RESISTENCIA | LIMITE ELAST. . ESTRICCION RESILIENCIA DUREZA
PARTIDA CANTIDAD U%mnx__vm_Oz Remarks nnw..;w\v N. T. Strength >m___o=oﬁ_o= Reduction A Impact energy Hardness
Item Quantity escription Observations weat No Resist Rupt o:mm:_ma Striction Resilience MEDIA Dureté
Poste Quantité Description *) N.° Coulée Nimm2 Lo:4d % Joules AVERAGE oc HB
% MOYENNE
9 240 N NE 388AX | B16 | 203 30,6 [BE,0 180
11 72 NE 23A7 K24 | 236 |21,0 (59,0 182
13 150 NE 52A7 523 | 306 (30,2 |R7,4 180
COLADA COMPOSICION QUIMICA - STEEL MAKER'S LADLE ANALYSIS - ANALYSE CHIMIQUE - Las dimensiones y la condicion superficial se hallaron satisfactorias
nﬂmﬂﬂ - X ~CO - Dimension and surface condition were found acceptable
No C% Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Mo % Nb % V% Cu % 1% % | Les dimensions et etats de surface sont satisfaisants
3I8QAYX n.z2o 0.19 D,87 (0,017 (0,018 0,08 0,13 < .0210,002 OMDDm 0,25 (0,410 - Los materiales citados cumplen las normas aplicables
vy A - T . S - L . o < |~ _ |- Manufacturing requirements are satisfied
DANT 3 2R ] E 3 A
LoD 0 3 19 0 3 25 U 3 28 |0, :@ L, 001 0 3 08 Q 3 11 0 3 04 10 3 004 J 00 0 3 210 3 380 |. Les normes applicables sont respectees
oAz 0,189 0,18 0,87 0_34.3 0,021 0,04 | 0,09 |< 020,002 Q,Do.m 0,29 |0,370
EL _Zm_umn._.Ox
NORMAL T78DC A 900 C Y ENFRTIADD EN AIRE EN CALMA

(*) OBSERVACIONES:
Remarks
Gbservations




