CLIENTE / Customer / Client
CERTIFICADO DE INSPECCION DIN 50049 / 3.1.B.
TURDOS COMEX.,Y TANQUES . S.A.C.V. Works Certificate - Certificat d'Usine EN 10204 /3.1.B.
AV, VALLE DE |AS AL AMEDAS
EFERANCISCO CHTI BAN OQ\DD\ 2 LR 2
SAN FRANCISCO CHILPAN FECHA: < 7 ¢ %7 02 N.° 86304 HOJA:  “ N.°: 922164
R4940 TULTITLAN-EDD, DE MEXICO Date-Date: No.-N.° Page: o ULMA FORJA, S. COOP.
B° Zubillaga, 3 » Apdo. 14
20560 ONATI (Gipuzk:
probucto BRIDAS supebiboneNR . 2 (JULIO/02) e 04/04/02 20560 ATl Gipuzkoa) SPAN 2 1 2.5
Article - Produit o omuﬂ N of.-de Certified acc. PED 97/23/EG Fax: 34 - 943 781808
ASME R16_.5-Qf otre Lce. N. by TUV Rheinland
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Requirements - Normes applicables
_ MARCA DEL FABRICANTE
MATERIAL CORRESPONDIENTE ASTMA10EN-01 Motk ot femiens @ ‘
i - ité ACMECA 1 3 NAC -N1-785 /002
Material Correspondent - Qualité  ASMESA10EN NACE MR-01-75/02 Marque du fabricant
MODO DE FUSION () oeparTamEnto  GARANTIA DE CALIDAD
Steel making - Elaboration de I'acier Section
E = Elec. Y = Oxigeno basico Departement
PROBETA test bar
ALARGAM.
OBSERVACIONES RESISTENCIA | LIMITE ELAST. : ESTRICCION RESILIENCIA DUREZA
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION COLADA N.° i Elongation )
ltem Quantity Description Ocﬂmmﬁmmﬂwzm Jmmﬁ No ﬂmwwhﬁmﬂm% _._.Hm_mﬂ_m,_ﬂ wﬁcm Allongement xmm.mm_mwﬂ> _Bmwmnzmummg MEDIA _.__wﬂmmm
Poste Quantité Description *) N.° Coulée Nimm2 Nimm2 _.ow\wa % Joules b%ﬂvwmm o HB
16 210 |WN 3 300LB S40 RF A108N NE 196A7 | 517 | 305 |30,5 86,0 180
nnw__.>c> COMPOSICION QUIMICA - STEEL MAKER'S LADLE ANALYSIS - ANALYSE CHIMIQUE - Las dimensiones y la condicién superficial se hallaron satisfactorias
nom_mmﬁm o . CEQ - Dimension and surface condition were found acceptable
No C% Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Mo % Nb % V % Cu % ) % |- Les dimensions et etats de surface sont satisfaisants
196847 0,19 0,17 0,85 (0,014 (0,019 0,09 N.19 .02 , 003 0,007 0,22 |0,380 |-Losmateriales citados cumplen las normas aplicables
- Manufacturing requirements are satisfied
- Les normes applicables sont respectees
EL INSPECTOR
Dpto. de Garanti
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