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Requirements - Normes applicables ’
MARCA DEL FABRICANTE
MATERIAL CORRESPONDIENTE ASTMA105N-01 Mark of factory — ‘ _
Material Correspondent - Qualité ASMEGSA10EN NACE MR-01-75 \O 2 Marque du fabricant
MODO DE FUSION (*) DEPARTAMENTO GARANTIA DE CALIDAD
Steel making - Elaboration de I'acier Section
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4 468 SO 4 150LB RF A105N NE 197AZ | 520 | 306 |30,4 55,2 150
5 936 |SO 6 150LB RF A105N NE 196A7 | 517 | 308 |30,5 (56,0 1580
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COLADA COMPOSICION QUIMICA - STEEL MAKER'S LADLE ANALYSIS - ANALYSE CHIMIQUE - Las dimensiones y la condicion superficial se hallaron satisfactorias
num_mwm R i CEQ - Dimension and surface condition were found acceptable
No C% Si % Mn % P % S% Cr % Ni % Mo % Nb % V% Cu % % |- Les dimensions et etats de surface sont satisfaisants
197472 0,121 0,19 0,84 (0,017 1[0,013 0,07 0,15| 0,03 (0,002 (0,007 | 0,25 |0, 380 |-Losmateriales citados cumplen las normas aplicables
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